
锌合金抛光设备厂家 珠海锌合金抛光设备 八溢一键操作

产品名称 锌合金抛光设备厂家 珠海锌合金抛光设备
八溢一键操作

公司名称 东莞市八溢自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇林村社区田心41号

联系电话  15282129198

产品详情

铝对锌合金的性能影响

1、改善合金的铸造性能，增加合金流动性，细化晶粒，引起固溶强化，提高机械性能。

2、降低锌对铁的反应能力，减少对铁质材料，如模具的侵蚀。铝含量控制在3.8 ~ 4.3%。主  

要考虑到所要求的强度及流动性，流动性好是获得一个完整、尺寸准确、表面光滑的铸件必需的条件。

八溢自动化设备有限公司主要是生产的等离子锌合金抛光设备设备、环保无污染、环境干净舒适、无粉
尘、无噪音，是当今理想的抛光设备。
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视频作者：东莞市八溢自动化设备有限公司

锌合金的毛坯检查

锌合金的毛坯检查

毛坯检查镀前对毛坯进行检查，是保证锌合金压铸件抛光、电镀质量的重要步骤。锌合金压铸件在成型
时表面留有浇口、飞边、横线、毛刺、结瘤等缺陷。对此需进行严格检查，杜绝产生不良品进入电镀工
序。将难以机械磨光或整平后会给电镀带来质量问题的毛坯件予以剔除，可以降低电镀中的返修率，降



低生产成本。八溢自动化设备有限公司主要是生产的等离子锌合金抛光设备设备、可以有效对锌合金抛
光、去毛刺、披锋、环保无污染、环境干净舒适、无粉尘、无噪音，是当今理想的抛光设备。

锌合金飞边的控制

  锌合金绝大部分产品都是压铸成型的、锌合金产品品质好坏有模具还有压铸机的吨位决定。模具好坏
直接决定压铸出来产品飞边、合模线的大小，设计合理的模具压铸出来产品光滑、飞边少、后期好处理
。压铸机的吨位直接决定压铸出来产品的密度、选择合适的吨位才能做出好的品质来。八溢自动化设备
有限公司生产的等离子锌合金抛光设备机操作简单、普通工人上下挂即可、可以处理锌合金飞边、毛刺
、一次性搞定、表面平整光亮、死角位抛光难搞的地方全部搞定、是理想的锌合金抛光设备设备
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