
彩铝板性能 广金板业 广东彩铝板

产品名称 彩铝板性能 广金板业 广东彩铝板

公司名称 山东广金板业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县店子镇张侯村西南

联系电话 18860523336 18860523336

产品详情

彩铝板质量检验标准
要想在众多彩铝板生产厂家中脱颖而出，那么首先产品质量就要过硬。我厂在生产彩铝卷产品时，彩铝
板报价，主要按照以下几点质量检验标准来确定产品是否合格。
1、首先表面不能出现不平的现象，因为有气泡或者褶皱，会影响到彩铝卷产品的作用效果。
2、在生产的时候还要检查有没有杂质和刮痕。
3、产品不会出现掉色或者粘连的现象，因为我们在检查的时候会把出现问题的产品扣留。
4、不能够有严重的色差，这样会影响彩铝卷整体的美观性。

彩铝板的基本保养步骤

一、工人必须先用大量的水冲洗板材的表面，清洁表面的泥土或灰尘等。

二、购买市面上符合标准规格的清洗剂，用少许水稀释，然后与柔软干净的布料结合，彩铝板性能，轻
轻擦拭试样，去除彩铝板上的顽固污渍。

三、再擦干净后，我们可以利用大量的清水对板面进行清洗，广东彩铝板，帮助板材将赃物冲走。

四、经过上述几个程序后，工人们可以仔细检查山东彩涂铝板的板材，看是否有没有清洗到的地方。对
于未洗的部位，可以结合稀释的洗涤剂集中处理。

五、集中清洗特殊部位后，彩铝板厂家，可以用大量的水对版面进行冲洗，直到板面上所有洗涤剂都剥
落为止，完成彩铝板的基本清洁维护过程。

经常在工地中见到彩铝板的身影，其具有的性能是让其受到了广泛的使用，而
且还具有优良的外观，但是在上色的的过程中可能不会轻易上色，这就需要工
作人员及时检查流程步骤观察问题所在。



1、可能是因为阳极氧化膜厚不足是需要检查阳极氧化工艺是否规范并查看温
度、电压、导电等因素是否稳定若有异常应及时调整。

2、也有可能是因为染液pH值太高可用冰醋酸将pH值调至规范值。

3、或者是因为彩铝板氧化后在水槽中放置时间太久这时可以提倡及时染色但
对于已发生的情况可将工件放在阳极氧化槽中或中和槽中适当活化处理后再进
行染色效果会很好。

4、选用染料不当、染料已分解或霉变则需要更换合适的染料。

5、氧化温度过低易导致皮膜致密则可以适当提高氧化温度。

如果彩铝板出现了无法上色的现象则可以按照以上的步骤进行检查而且不可以
随意更改方法这样可能会导致成色失败将无法使用造成浪费等情况。

彩铝板性能-广金板业(在线咨询)-广东彩铝板由山东广金板业有限公司提供。“纳米防腐隔热板,彩铝板,
铝镁锰屋面板,彩涂板”就选山东广金板业有限公司，公司位于：山东省滨州市博兴县店子镇张侯村西南
，多年来，广金板业坚持为客户提供好的服务，联系人：侯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。广金板业期待成为您的长期合作伙伴！
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