
英国帐篷办理燃烧测试标准是什么？

产品名称 英国帐篷办理燃烧测试标准是什么？

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

帐篷由金属支架和帆布、篷布组合而成，撑在地上遮蔽风雨、日光的东西，多用帆布做成。

BS 7837:1996 Specification for Flammability performance for textiles used in the construction of marquees and similar
textile structures

BS 7837:1996帐篷及类似结构用纺织品燃烧性能

BS 7837:帐篷及类似结构用纺织品燃烧测试 - 标准简介: 

BS 7837:1996帐篷及类似纺织结构用纺织品燃烧性能规范规定了布、纺织产品、帆布帐篷等的可燃性测试
，及其检测、性能、安全措施等。

BS 7837:帐篷及类似结构用纺织品燃烧测试 – 预处理条件:

1）水浸泡按照BS5651：1989 第3条

2 ）T：20±2，65±5％，至少24小时

BS 7837:帐篷及类似结构用纺织品燃烧测试 – 样品要求:

- 200mm X160mm，6pcs (每个方向3 pieces) or 2m2

BS 7837:帐篷及类似结构用纺织品燃烧测试 - 相关标准:

- BS 6341: 帐篷用纺织品

  BS 6341: Specification for Fabrics for camping tents

- CPAI-84:1995帐篷



CPAI-84:1995 camping tentage

- SOR 90-245产品安全规章（帐篷）－加拿大F-16

SOR 90-245 Hazardous Product(Tents) Regulations－Canada F-16

- BS 7157建造大帐篷用纺织物的易燃性试验方法

BS 7157 Method of test for ignitability of fabrics used in the construction of large tented structures

- ISO 10966体育和娱乐用品蓬盖和野营帐篷用织物规范

ISO 10966 Sports and recreational equipment-Fabrics for awnings and camping tents- Specification
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