
淮安硬度测试，晶粒度测试，钢金属材质检测

产品名称 淮安硬度测试，晶粒度测试，钢金属材质检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

检测咨询标准：

1GB/T 231.1-2018金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法

2GB/T 231.2-2012金属材料 布氏硬度试验 第2部分：硬度计的检验与校准

3GB/T 231.3-2012金属材料 布氏硬度试验 第3部分：标准硬度块的标定

4GB/T 231.4-2009金属材料 布氏硬度试验 第4部分：硬度值表

提供金属材料检测项目：

1、化学测试：成分分析、元素分析、牌号鉴定等；

2、力学测试：拉伸试验、抗拉强度测试、屈服强度测试、弯曲测试、硬度测试、洛氏硬度测试、维氏硬
度测试、布氏硬度测试、金相分析、显微组织测试、低倍组织测试、非金属夹杂分析、晶粒度测试、冲
击试验、剪切强度测试等；

3、可靠性测试：盐雾试验、疲劳测试、高低温测试、老化测试、失效分析等；

4、其他检测项目：无损检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测、超声波检测、镀层厚度测试、镀层附着
力测试等。

  弹性垫圈

测试项目：1、弹性试验 2、韧性试验 3、抗氢脆

挡圈



测试项目：1、弹性试验 2、韧性试验 3、缝规检查

销

测试项目：剪切试验

铆钉

测试项目：1、抗拉力 2、抗剪力

钢结构用大六角头螺栓连接副（螺栓螺母垫圈组合）

测试项目：1、扭矩系数 2、紧固轴力 3、摩擦系数（螺纹摩擦系数、支撑面摩擦系数、总摩擦系数）

栓连接用连接副摩擦面（抗氢脆）

测试项目：1、抗滑移系数
2、适用于螺栓，螺钉。螺柱：自挤螺钉；自攻螺钉；自钻自攻螺钉；螺母和垫圈
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