
防火测试办理NFP92-503标准要求是什么？

产品名称 防火测试办理NFP92-503标准要求是什么？

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

NFF16-101 Railway rolling stock fire behaviour choice of material.

NFF16-101 所有车辆-燃烧行为-材料选择

 

NFP92-503适用范围：

适用于厚度小于或等于5毫米的软质材料M级测试

NFP92-503测试方法：

样品倾斜30°放置于散热板，小丁烷火焰直接应用于样本表面

NFP92-503测试记录内容：

火焰的持续时间

样品熔滴

样品被破坏的长度/宽度

如果在观察样品出现特殊、不正常的行为，可能需要进行补充测试，如果样品在测试中出现以下特殊现
象，出现未燃烧现象的破洞，以及燃烧过程中出现熔滴，将需要进行补充测试（NFP92-504&NFP92-505
），综合评估材料的M等级。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

