
赣榆区钢铁材料常规分析测试-脱碳层检测

产品名称 赣榆区钢铁材料常规分析测试-脱碳层检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

测试材料 测试项目 测试标准
钢铁材料 常规分析，脱碳层，夹杂物，晶粒

度（包括一般钢材和不锈钢），硬
度梯度，宏观试样，焊接组织（含
热影响区、焊缝、母材）

GB/T 6462-2005，GB/T
13299-1991，JB/T 7710-2007，JB/T
7713-2007，GB/T
13320-2007，GB/T
11354-2005，JB/T 9211-1999，JB/T
6141.2-1992，JB/T
6141.3-1992，QC/T 29018-2005
QC/T 262-2005，GB/T
1299-2000，JB/T 1255-2001，GB/T
7216-1987，GB/T 9441-1988，JB/T
9204-1999，GB/T
14979-1994，GB/T 9450-2005，ISO
2639:2002(E)，GB/T
9451-2005，ISO
4970:1979(E)，GB/T 224-1987，ISO
3887:2003(E)，GB/T
5617-2005，ISO
3754:1976(E)，GB/T
10561-2005，GB/T
4335-1984，ASTM
E45-2005e2，DIN 50602-1985，YS/T
347-2004，GB/T 3246.1-2000，GB/T
9441-1988，GB/T 7216-87GB/T
6394-2002，ASTM
E112-1996(2004)e2

铜及铜合金 显微组织，晶粒度 QJ 2337-1992，YS/T 347-2004
铝及铝合金 铸造铝合金金相铸造铝硅合金变质 JB/T 7946.1-1999
铸造铝合金金相铸造铝硅合金过烧 JB/T 7946.2-1999



铸造铝合金金相铸造铝合金针孔 JB/T 7946.3-1999
铸造铝合金金相铸造铝铜合金晶粒
度

JB/T 7946.4-1999

变形铝及铝合金制品显微组织检验
方法

GB/T 3246.1-2000
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