
厦门铝卷 泰润合金铝板 合金铝卷

产品名称 厦门铝卷 泰润合金铝板 合金铝卷

公司名称 山东泰润铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园

联系电话  15106899865

产品详情

5052铝板的电解着色

5052铝板的电解着色具有良好的装饰性，因此在国内外得到广泛应用，特别是在建筑铝型材的表面处理
生产中应用为普遍。目前主要工艺是采用锡—镍混合盐电解着色，生产出的产品颜色以香槟色为主，相
对于单镍盐着色，锡—镍混合盐电解着色的产品颜色光亮，色调饱满;存在的主要问题是产品存在色差，
铝型材生产过程中的挤压工艺和氧化着色工艺的不合理都会导致产品出现色差。

 

挤压工艺对氧化着色的影响主要是模具设计、5052铝板挤压温度、挤压速度、冷却方式等对挤出型材表
面状态和组织均匀性的影响。模具设计应能使进料充分的揉合，否则容易出现亮(暗)带缺陷，同一根型
材上都可能出现分色;同时，模具状态及型材表面的挤压纹等也影响氧化着色。挤压温度、速度、冷却方
式及冷却时间不同，花纹铝卷板，使型材组织不均一，也会产生色差。 阳极氧化对电解着色的色差有很
重要的影响，尤其是在立式氧化线生产过程中很容易出现两头色，厦门铝卷，立式氧化槽深7.5m，合金
铝卷，上下槽液容易产生温差，温度对阳极氧化有重要的影响，温度高，氧化槽液对氧化膜的溶解加剧
，多孔型阳极氧化膜表面的孔径会加大，反之，多孔型阳极氧化膜表面的孔径较小。

花纹铝板该如何进行清理工作？

花纹铝板是一类非常常见的铝板，有的地方可以用于装饰，有的地方则是利用花纹进行防滑。由于铝板
的特殊处理工艺，彩涂铝卷，为了保护铝板发挥正常作用，不影响美观，要正确的进行维护。那么，花
纹铝板该如何进行清理工作？

很多时候花纹铝板在使用过程当中，如果用于碱性溶液盛装的时候，很容易受到碱性溶液的腐蚀。这个
时候，碱性溶液会板材的表层留下薄薄的一层碱性膜。大家可以使用市面上所出售的各类温和碱性清洗
剂，结合温水进行清洗。



花纹铝板该如何进行清理工作？

除此之外，如果当这类板材应用在中和反应容器的时候，也很容易在花纹铝板上留下不同的酸性物质以
及反应物。要知道，清除一样本身已经比较困难的，然而兼顾两方面清洁处理可以说是难上加难。这样
的情况下，大家一定要多多板材上面所沾染的残留物的种类。如果是金属类残留物，那么就可以利用刷
洗的方式进行清洁程序。如果是一般的普通残留物，大家尽可能的有针对性地利用流动循环水对花纹铝
板上的残留物进行冲洗。

还有一种情况就是当花纹铝板长时间暴露于空气当中，这个时候就会受到空气里所含有的水汽成分，进
而起到一定的腐蚀作用。大家先需要进行耐腐蚀处理。一般情况下，这类板材会在空气当中自然形成一
层氧化膜，而这层膜的存在，能够帮助我们阻止更深层的氧化腐蚀。在清洁的时候，各位可以针对板材
的表层污渍先选用刷洗方式，然后再利用清水进行反复冲洗。利用以上的方式花纹铝板可以洗的更干净
。

花纹铝板该如何进行清理工作，你学会了吗？花纹铝板如果不正确维护，就可能会伤及表面，严重影响
花纹铝板的使用。当然，花纹铝板种类重点，不同的花纹应用的地方也有所不同，采购商可以根据自己
的需求进行购买。

在铝合金中牌号是有代表意义的，下面就依7075T651铝板牌号为例说明。 个7表示铝与铝合金组别-铝锌
镁系合金。铝与铝合金组别分为九大类。其中以1、3、5、6、7系的铝、铝合金为主，其他系列在实际使
用当中用到的几率少。

 

 类：1系：工业纯铝第二类：2系：铝铜系合金第三类：3系：铝锰系合金第四类：4系：铝硅系合金第
五类：5系：铝镁系合金第六类：6系：铝镁硅系合金第七类：7系：铝锌镁铜系合金第八类：8系：其他
合金第九类：9系：备用合金

厦门铝卷-泰润合金铝板-合金铝卷由山东泰润铝业有限公司提供。山东泰润铝业有限公司在铝制品这一
领域倾注了诸多的热忱和热情，泰润铝业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来
赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔庆峰。
同时本公司还是从事防腐铝板，保温铝板，防腐保温铝板的厂家，欢迎来电咨询。
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