
虎丘区带钢冲击试验检测机械性能检测

产品名称 虎丘区带钢冲击试验检测机械性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:带钢
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

试验范围：冷轧带钢，热轧带钢，连续热镀锌带钢，

试验项目：弯曲试验，冲击试验，抗拉强度试验，力学性能试验，机械性能试验，屈服强度试验，维氏
硬度试验，盐雾试验，冷弯试验等。(更多项目，您可咨询在线实验室工程师，为您详细解答。)

试验报告有哪些作用?

1、改善产品质量使用。(发现自身产品问题所在，提高产品质量，降低生产成本)

2、产品进出口使用。

3、产品质控使用。

4、科研论文数据使用。

5、产品销售及投标/竞标使用。

带钢试验标准

JB/T 10621-2006带钢连续热镀锌沉没辊及稳定辊热喷涂层 技术条件

JB/T 11614-2013带钢连续退火炉辊热喷涂涂层 技术条件

JB/T 12940-2016带钢连续彩色涂层机组 验收规范

JB/T 12941-2016带钢连续热镀锌机组 验收规范



T/SSEA 0039-2019柔性显示屏用超薄不锈钢精密带钢

ASTM D5973-1997(2007)膨胀缝密封用带钢锁闭护轮轨的弹性带状封层的规格

DIN 6141-2000包装.纤维板制带钢底和盖的罐

DIN 22131-2-1988带钢绳衬垫的输送带;标记

DIN 22131-3-1988带钢绳衬垫的输送带;检验

DIN ISO 9473-1992纺织机械和附件.筘用带钢

NF EN 523-2004钢丝束用带钢制护套 术语、规定、质量检验

NF EN 524-1-1997钢丝束用带钢制护套 试验方法 第1部分: 形状和尺寸的测定

NF EN 524-2-1997钢丝束用带钢制护套 试验方法 第2部分: 弯曲性能测定

NF EN 524-3-1997钢丝束用带钢制护套 试验方法 第3部分: 两个方向的弯曲试验

NF EN 524-4-1997钢丝束用带钢制护套 试验方法 第4部分: 耐侧向负载性的测定

NF EN 524-5-1997钢丝束用带钢制护套 试验方法 第5部分: 抗拉强度的测定

NF EN 524-6-1997钢丝束用带钢制护套 试验方法 第6部分: 密封性的测定(水损失性的测定)

SAE AMS5902C-2014钢，耐腐蚀，薄板和带钢出现高密度α-Al弥散分布

SNI 04-2066-1990电话电缆用带钢丝吊架地下吊线
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