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联系电话 15615942715 15615942715

产品详情

涂料体系要具备相应的功能，对于铝银浆的选择也是尤为重要。如果单纯考虑防腐性能的话，漂浮型铝
银浆和非浮型铝银浆基本就可以满足；如果施工后需要表面具有较强的隔热反光作用，即达到防腐、隔
热、反光的作用，为了隔热还要防止吸热，选择漂浮型铝银浆较好。建议在选择漂浮型铝银浆时要考虑
漂浮力越高形成的漆膜越有“镜面感”，反射力越强；铝含量越高，漆膜寿命越长，反之不仅防腐性能
下降，反射力也会有所下降；铝片越均匀，排列越好，漆膜感觉越好，带来的反射力越好。

所以在选择铝银浆的时候，建议大家尽量要选择漂浮力高、铝含量高、粒径分布均匀的铝银浆，这样可
以使涂料的性能达到比较高的水平。

溶剂型铝银浆和水性铝银浆到底又有什么区别呢？首先，银浆生产厂家，两者适用体系是完全不一样的
，溶剂型铝银浆适用于油性体系，银浆价格多少，水性铝银浆适用于水性体系。另外，就产品成熟度而
言，溶剂型铝银浆的效果会更好，适应性也更广；而水性铝银浆则效果弱于溶剂型铝银浆，并且对体系
要求比较高。但水性铝银浆的环保指标非常高，是溶剂型铝银浆无法比拟的。尤其是随着国家大力推广
水性涂料的当下，水性铝银浆的前景更为光明，产品外观效果上面的不足也会随着时间的推移得到提升
。

铝银浆作为一种金属颜料，可以让涂料产生不同于其他普通颜料的特殊效果，其在使用过程的一些技巧
做简单阐述:

1、为了要达到满意的特殊效果，铝银浆必须要在涂料体系中完全分散，涂料应呈均匀状态，不出现细粒
.铝鳞片易弯曲和破碎，在涂料生产过程中如若经过高速搅拌或其他连续剧烈加工，其几何结构很容易被
破坏，以致出现粗粒，银浆报价多少，色暗，覆盖力降低，和金属游移等不良现象，因此不应采用高剪
切力的分散手段. 建议:采用预分散方式:先选择适当的溶剂或几种溶剂的混合物，以铝银浆与溶剂比为1:1
或1:2的比例，将溶剂加入铝银浆中，缓慢搅拌至均匀(约10-20分钟)，在系统加入基料，杭州银浆，一般
生产中采用预先将铝银浆用溶剂浸泡30分钟后再行缓慢搅拌.



2、铝银浆的稀释选择主要由配方所确定的漆料而定，非浮型铝银浆可广泛采用极性和非极性溶剂，如脂
肪族或芳烃类，脂类(如丁脂)，酮类(如甲乙酮，异丁基酮)，醇类(如乙醇).

3、含氯溶剂不适合用于任何铝银浆颜料，氯化溶剂会释放出HCL，与细微的铝颜料发生化学反应.

银浆价格多少-杭州银浆-旭阳铝颜料诚信服务由内蒙古旭阳新材料有限公司提供。内蒙古旭阳新材料有
限公司为客户提供“铝粉，铝粉生产厂家，水性铝银浆”等业务，公司拥有“旭阳”等品牌，专注于无
机颜料等行业。，在内蒙古自治区通辽市霍林郭勒工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：樊经
理。
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