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产品详情

硅PU球场面层破损后要如何处理？

  硅PU球场材料是运动场中不可缺少的地坪材料，其使用寿命可长达8年，但由于气候的原因或人为的
错误使用，一些硅PU球场的表面也会出现褪色、粉化、分层、开裂等现象，直接影响运动场地的使用。
在这种情况下，如何处理破损的硅PU球场显得尤为重要。

硅PU球场的一般施工工序包括：

1、保存弹性层，硅pu羽毛球场厂家施工，处理基面

     用磨床把脱落下来的面层都刮掉，然后把基面清理干净。

2、界面剂

     基面经过处理后，在顶部刮一层界面剂，形成封闭层。

3、弹性层

     用刮齿板在基面上涂刮硅PU弹性层材料，每一道涂刮厚度为2mm，每一道刮涂层的时间间隔为
前一道干固之后，硅pu羽毛球场厂家翻新，一直刮涂到要求的标准厚度为止。

4、面漆

     将硅PU球场材料按比例混合后，用滚筒滚涂2层。则具有较强的耐候性和耐光线辐射性，使硅PU
球场表面明亮美观。按体育场标准用硅PU画线漆划线。

     硅PU球场长时间使用后，表面出现粉化、脱落、起泡等不需要惊慌，一般可用3.0mm硅PU面层



覆盖表面粉化和脱落部分，仅在原有的基础上覆盖。如果场地损坏严重，建议可考虑对整个场地进行改
造。

硅PU篮球场翻新这样做

       硅PU篮球场翻新首先要对球场中的根底层停止检查，因为一个篮球场地中的质量和球场搭建
的根底工程有直接的联系。

好的根底就好似起房子一般，需要坚持它的平整度和强度，如此一来在搭建规划中才能保质保量。要是
产生根底面平整度不存在什么错误的情况，就能够直接使用打磨机停止处置，并进行后期面层涂刷。

当根底层上的平整度不佳的时候，如产生
跑砂、坑洼不平、起粉等现象，通常要先将铲刀将外表磨掉，接下来是磨缝工作。

检测积水的深浅能不能契合规范，在硅PU球场中能够依照原来的配比处置，并对基面找平和修补，硅pu
球场维修固化达标后，再停止弹性层的施工。

1、把起泡的面层割掉; 

2、再用面漆进行修补;

3、如果问题严重的话就把面层抹掉，硅pu羽毛球场，重新做面层。

硅PU运动地板起泡的原因一般要从三个因素来看：

1、是选材质量问题。

2、是施工质量问题。

3、是球场地面基础问题。

    硅pu塑胶场地施工公司一般不会出现硅pu塑胶场地选材问题，如果硅PU球场做好了以后出现了起
泡的问题，一般会检查是不是基础出了问题，羽毛球场硅pu检验批，其实不然，在一般情况下，只要基
础的硬度达到了，不起粉、不粉化、打完基础后能达到一定的天数，那么基础是不会有问题的，当然，
如果基础地面本身就有油，那么就有可能会出现问题，这就有可能是施工人员太过于粗心所造成的。 

硅pu羽毛球场厂家施工-硅pu羽毛球场-震晖体育塑胶跑道施工由广州震晖体育产业有限公司提供。“塑
胶跑道,塑胶球场,人造草,橡胶地垫”选择广州震晖体育产业有限公司，公司位于：广州市花都区建设北
路207号汉城国际607室，多年来，震晖体育坚持为客户提供好的服务，联系人：罗小姐。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。震晖体育期待成为您的长期合作伙伴！
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