
唐钢英标角钢（角铁）材质参数说明

产品名称 唐钢英标角钢（角铁）材质参数说明

公司名称 上海欣榕商贸有限公司

价格 4960.00/吨

规格参数 品牌:唐钢
材质:S355JR
规格:70*5

公司地址 上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室

联系电话 021-60953732

产品详情

用于各行业的钢材品种达数千种之多。每种钢材都因不同的性能、化学成分或合金种类和含量而具有不
同的商品名称。虽然断裂韧性值大大方便了每种钢的选择，然而这些参数很难适用于所有钢材。英标角
钢（角铁），欧标工字钢，欧标槽钢，欧标角钢，美标H型钢，美标工字钢，美标槽钢，美标角钢,日标
角钢，日标槽钢，日标工字钢，英标槽钢，英标H型钢，英标工字钢欢迎来电订购

英标角钢材质：S235JR Q235/Q345B

产地：唐钢 /马钢

执行标准：EN10025

长度：6/9米

英标方管规格表与英标角钢库存表

     

                    英标方管规格    材质      长度

英标角钢 ：30*3    50*50*4         S235/S275   6米/9米/12米 

英标角钢 ：40*4    60*60*5         S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：40*5    70*70*5         S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：50*5    80*80*6         S235/S275   6米/9米/12米 



英标角钢 ：50*6    90*90*6         S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：60*5    100*100*6       S235/S275   6米/9米/12米  

英标角钢 ：60*6    120*120*5       S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：63*5    140*140*6       S235/S275   6米/9米/12米 

英标角钢 ：63*6    150*150*6       S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：63*8    160*160*8       S235/S275   6米/9米/12米 

英标角钢 ：70*5    180*180*6       S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：70*6    190*190*6       S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：70*7    200*200*8       S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：75*6    220*220*8       S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：75*7    250*250*8       S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：80*6    300*300*10      S235/S275   6米/9米/12米  

英标角钢 ：80*8    320*320*10      S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：90*6    350*350*12      S235/S275   6米/9米/12米 

英标角钢 ：90*7    380*380*12      S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：90*8    400*400*12      S235/S275   6米/9米/12米  

英标角钢 ：90*10   450*450*14      S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：100*8   500*500*14      S235/S275   6米/9米/12米  

英标角钢 ：100*10  520*520*16      S235/S275   6米/9米/12米

英标角钢 ：110*8   550*550*16      S235/S275   6米/9米/12米  

英标角钢 ：110*10  560*560*18      S235/S275   6米/9米/12米

铁素体-珠光体钢占钢总产量的绝大多数。它们通常是含碳量在0.05%～0.20%之间的铁-
碳和为提高屈服强度及韧性而加入的其它少量合金元素的合金。

铁素体-珠光体的显微组织由BBC铁(铁素体)、0.01%C、可溶合金和Fe3C组成。在碳含量很低的碳钢中，
渗碳体颗粒(碳化物)停留在铁素体晶粒边界和晶粒之中。但当碳含量高于0.02%时，绝大多数的Fe3C形成
具有某些铁素体的片状结构，而称为珠光体，同时趋向于作为“晶粒”和球结(晶界析出物)分散在铁素
体基体中。含碳量在0.10%～0.20%的低碳钢显微组织中，珠光体含量占10%～25%。
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