
河南建筑材料紧固件检测

产品名称 河南建筑材料紧固件检测

公司名称 郑州开来检测服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）中兴南路凯利
国际中心A座1601室

联系电话  15303812847

产品详情
紧 固 件 试 验 及 常 用 试 验 项 目 （ 一 ）
紧 固 件 常 用 试 验 项 目 （ 二 ）

一 拉伸试验

拉 伸 是 紧 固 件 基 本 的 力 学 性 能 ， 目 的 是 检 验 紧 固 件 产 品 承 受 轴 向 载 荷 的 能 力 。 通 常 分 为 外 螺纹 紧 固 件 拉 伸 和 内 螺 纹 紧 固 件 拉 伸 两 种 。

1

外螺纹紧固件拉伸试验

外 螺 纹 紧 固 件 拉 伸 主 要 指 螺 栓 或 螺 钉 的 拉 伸 。 试 验 时 ， 缓 慢 施 加 拉 伸 载 荷 ， 当 达 到 标 准 规 定值 时 ， 螺 栓 不 能 发 生 断 裂 破 坏 或 产 生 裂 纹 ， 否 则 应 以 相 关 产 品 的 验 收 规 范 进 行 判 断 。

在 产 品 技 术 条 件 中 考 核 紧 固 件 拉 伸 性 能 的 形 式 有 两 种 ， 分 别 为 σ b 抗 拉 强 度 试 验 和 破 坏 拉 力试 验 ， 两 种 方 法 所 选 用 的 试 样 不 同 ：

一 种 是 用 标 准 试 棒 （ 由 紧 固 件 机 加 而 成 ） 进 行 试 验 ， 测 量 出 抗 拉 强 度 、 断 面 收 缩 率 、 延 伸 率、 σ p 0 . 2 等 ， 主 要 考 核 材 料 本 身 经 过 热 处 理 后 的 特 性 指 标 是 否 满 足 产 品 标 准 或 技 术 条 件 的 需求 。 用 标 准 试 棒 进 行 试 验 时 ， 按 试 棒 的 原 始 横 截 面 积 S 来 计 算 抗 拉 强 度 σ b ， 为 ：
                     

式 中 ： d o — — 试 棒 的 原 始 直 径 ， m m

另 一 种 是 用 紧 固 件 实 物 进 行 破 坏 拉 力 试 验 ， 主 要 考 核 是 紧 固 件 实 物 的 的 抗 破 坏 能 力 ， 紧 固 件试 验 多 采 用 此 类 试 验 作 为 验 收 试 验 。 此 类 试 验 是 按 螺 纹 的 应 力 截 面 积 A s 计 算 抗 拉 强 度 ， σ b ,为 ：

式 中 ： d 2 — — 螺 纹 中 径 的 基 本 尺 寸 ， m m ；

d 3 — — 螺 纹 小 径 的 基 本 尺 寸 （ d 1 ） 减 去 螺 纹 原 始 三 角 形 高 度 （ H ） 的 1 / 6 ， 即 ：
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    H — — 螺 纹 原 始 三 角 形 高 度 （ H = 0 . 8 6 6  0 2 5 P ） ， m m ；
     P — — 螺 距 ， m m ；
     π — — 圆 周 率 ,  π = 3 . 1 4 1 6 。
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