
中国茂名石化-PP茂名石化

产品名称 中国茂名石化-PP茂名石化

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:茂名石化

公司地址 江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号

联系电话 021-39596360 18501713476

产品详情

熔胶背压：可用5bar熔胶背压，色粉料的背压可适当调高。制品的后处理：为防止后结晶产生的收缩变
形，制品一般需经热水浸泡处理。编辑本段鉴定通过红外光谱（FTIR）方法可以很容易鉴定出是否为聚
丙烯，以及区分出均聚、共聚和无规聚丙烯。日常zui简单的辨别方法是在无色火焰（例如打火机，酒精
灯）上燃烧，样品会持续燃烧，有烟，火焰呈现黄色，并带有热机油的味道。

聚丙烯（PP）概述及应用、聚丙烯PP的概述一、  聚丙烯概述聚丙烯采用齐格勒-纳塔催化剂使丙烯 
   催化聚合而得，它是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。聚丙烯的英文名为Polypropylen
e，简称PP，俗称百折胶。聚丙烯按其结晶度可分为等规聚丙烯和无规，等规聚丙烯为高度结晶的热塑 
   性树脂，结晶度高达95%以上，分子量在8~15万之间，本书介绍的聚丙烯主要为等规聚丙烯。而
无规    聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物，分子量低（3000~10000），结
构不规整缺    乏内聚力，应用较少。二、聚丙烯的改性聚丙烯可通过填充，增强，共混，共聚。
交联来改性。如添    加碳酸钙，滑石粉，无机矿物等填料。可提高刚性，硬度，耐热性和尺寸稳
定性；添加玻璃纤维，石    棉纤维，云母。玻璃微珠等可提高拉伸强度。并可改善蠕变性。低温
抗冲击性；添加弹性体和橡胶等
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