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产品名称 湛江塑胶UV喷涂加工 广州旭鸿值得信赖

公司名称 广州旭鸿电子塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市花都区秀全街风神大道68号4-5楼

联系电话 13076869557 13076869557

产品详情

想了解橡胶喷油加工等相关信息可以来电咨询广州旭鸿电子塑胶制品有限公司塑胶UV喷涂加工

色彩和光亮度可进行色差仪和亮度仪检测。这个方法可以定量计算数据，但是不够。色板检测常采用比
较法。为了保证涂料在光泽度、耐磨性等方面的质量稳定，必须控制涂料的厚度。镀层厚度直接用测厚
仪测量涂层厚度。银灰色底漆(金属光泽用)较薄，一般为3~5μ m；漆膜厚度一般为8~10μ
m；涂膜厚度一般为8~15μ m。通过色号、色板等方式向设计单位提出涂料颜色及光亮度要求后，由涂
料生产厂家(或与喷涂厂家合作)配制涂料，并在自动喷涂线上试喷。通过设计部对试样进行检测，合格
后签字确认，湛江塑胶UV喷涂加工，同时确定涂料的代号。如果达不到设计要求，弹性漆塑胶UV喷涂
加工，这个过程可以通过多次重复来决定。用
RCA抗磨试验机对纸张进行抗磨试验，抗磨强度试验则用百格刀和3 M胶带检查涂布率。

广州旭鸿电子塑胶制品有限公司是做手机壳丝印加工的塑胶UV喷涂加工

移动电话已经逐渐成为人们日常生活中不可缺少的电子产品，人们对移动电话的性能和外观要求越来越
高。移动电话外壳是衡量移动电话手感的重要指标之一，金属机身已成为时尚潮流，但如何才能满足移
动电话金属外壳涂装工艺要求？以下是详细的工艺简介。手机金属外壳着色技术目前主要应用于阳极氧
化和普通喷漆。阳极氧化具有强度与色牢度相结合，不掉色等优点，但也有工艺较复杂，一些色牢度较
差的缺点。阳极氧化法操作复杂，成本较高，现在主要介绍普通喷漆工艺。 

想了解手机壳喷漆加工等相关信息可以来电咨询广州旭鸿电子塑胶制品有限公司塑胶UV喷涂加工

一种手机外壳表面涂覆结构，其技术方案要点是：一种手机外壳表面涂覆结构，包括依次设置于手机外
壳表面的底漆层、散热层、耐磨层、感光变色层和高硬度抗
UV透明涂层，所述耐磨层为钴铬碳化钨涂层，所述高硬度抗 UV透明涂层为氧化铝薄膜层.该实用新型解



决了现有手机壳不能兼有高硬度、耐磨性好、散热好和可用色彩丰富的问题.

广州旭鸿电子塑胶制品有限公司是做表面产品喷漆的塑胶UV喷涂加工

塑料喷油和喷漆。喷油是为了更美观才进行喷油。油性涂料和涂料实际上是一样的，只是叫法不同或喷
的涂料种类不同。一般的塑料产品都是表面处理，塑胶UV喷涂加工承接，塑料表面处理有很多工艺，如
电镀、丝印、喷塑等，塑胶UV喷涂加工来图定制，其中喷塑是涂装生产中应用为广泛的一种。对于家用
电器产品不仅要求全新的功能，而且对环保、美观、装饰效果等方面提出了更高的要求。但是，目前塑
料在 UV喷漆过程中，会出现很多问题，以以下常见问题为例(流、平、皮、缩孔、流挂、掉漆)等常见问
题是在塑料表面喷漆工艺中，涂层出现较多的问题。巨豪喷涂工程分厂为您提供问题出现的原因及解决
办法。

一般用较多的塑料表面喷油涂料是橡胶漆、 PU漆、
UV漆和普通色漆：流平桔皮漆膜引发桔皮的原因很多，主要是表面张力的变化。在 UV喷漆干燥过程中
，由于少量的溶剂未及时固化而挥发，造成了局部温度的下降，从而提高了局部的表面张力。因为漆膜
表面张力不同，张力较低的表面漆料会向张力高的局部做上层运动，于是出现了隆起、不平整的桔皮现
象。 

想了解塑胶外壳喷漆等相关信息可以来电咨询广州旭鸿电子塑胶制品有限公司塑胶UV喷涂加工

如在 UV喷油加工中，如脏污、灰尘、底漆刮伤、碰伤等不良现象，则是由于喷油加工中操作不当所致
。例如：污垢是由于在生产中擦洗不干净所致，刮伤或碰伤是由于上货不正所致，灰尘是除尘不到所致
等。在此过程中，操作不当，可能导致产品不良。对 UV油喷厂家来说也是 UV喷油难做的原因。

怎样保证
UV喷油加工过程中喷涂底材和涂料之间的结合力，提高底材与漆膜之间的附着力是关键，塑胶工件喷涂
UV油干燥后产品表面硬度较高，在喷油加工前要选用合适的 UV油，提高底材与漆膜的附着力是关键。

旭鸿的附着力处理剂针对 UV喷涂塑胶件等材料表面加工产生的漆膜脱落现象，有很好的解决方法，操
作技术和方法简单，通过在底材上喷涂附着力处理剂，然后再喷
UV增强层间附着力，使涂层与底材有效结合，解决了漆膜与底材结合的问题。

广州旭鸿电子塑胶制品有限公司是做UV喷漆加工的塑胶UV喷涂加工

对工件进行热喷涂加工后的涂层一般不能直接使用，还需对工件进行一些后续处理工作，后续的处理工
作是显而易见的，为了防止工件涂层中的腐蚀介质通过涂层孔隙进入基材，造成基材腐蚀，因此人喷涂
加工的后续处理工作尤为重要。

随后的处理工作主要是对涂层进行封孔处理，并且可作为封孔剂的材料有多种选择，有机材料如石蜡、
硅油、环氧树脂等有机材料及氧化物等，根据工件的工作介质、温度、环境、成本等多种因素进行选择
。

此外，对于要承受较高冲击磨损的工件，喷涂加工厂家除了要进行封孔处理外，还要对涂层进行重熔处
理，以延长工件的使用寿命，提高工件的质量。



对有尺寸精度要求的工件，在进行热喷涂后，喷涂加工厂家需要对涂层进行机械加工，以提高工件尺寸
精度，满足用户要求。

湛江塑胶UV喷涂加工-广州旭鸿值得信赖由广州旭鸿电子塑胶制品有限公司提供。广州旭鸿电子塑胶制
品有限公司是一家从事“喷涂加工,喷油加工,手机壳喷涂加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“旭鸿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
至上，用户至上”的原则，使旭鸿在喷涂设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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