
河源真石漆乳液厂商 真石漆乳液厂商 阿哩爷

产品名称 河源真石漆乳液厂商 真石漆乳液厂商 阿哩爷

公司名称 广东阿哩爷网络科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋

联系电话 13925724808 13925724808

产品详情

真石漆用乳液是根据市场需求开发的一种新型乳液，真石漆乳液厂商，是在分析真石漆遇水泛白的基础
上，选用乳化剂和特种功能单体采用先进核壳聚合工艺，使该乳液具有干燥速度快、成模性能好、粘合
力强的特点，并且克服了真石漆遇水泛白的现象。使用该乳液配制的真石漆具有：高耐水，抗泛白，河
源真石漆乳液厂商，高硬度，漆膜坚韧，有逼真感觉；粘接力强，附着力好；干燥速度快，成膜性能好
，早期抗水性；经济性，价格适中，提供佳，茂名真石漆乳液厂商，产品广泛应用于中低档真石漆和彩
砂涂料。

 

真石漆用乳液的施工时，是有一定的流程的，但是在使用时我们要注意那几点，这是今天在这里简单和
大家介绍：

1、在做基础处理时，一定要对外墙进行清理，清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，去除浮灰、油污等
污染物。保证墙面的平整度。

2、在进行施工做底漆的时候，一定要注意厚度，同时在处理完后要保证其干燥之后，才能继续施工，否
则其湿度将影响外墙漆的使用。

3、同时在施工的时候注意温度和湿度以及风力的大小，这些都会影响真石漆的施工和效果。

4、真石漆要求分两遍施工，待遍喷涂完毕后，完全干燥再喷涂第二遍，间隔时间晴天为4-8小时，气温
较低时，适当延长间隔时间。

 

对于一个好的真石漆而言，聚合物乳液用量应该基于彩砂总量的比表面积临界包裹用量的1.2-1.5倍。这
样方能做到真正的耐候有效保证！基于此点而言，一个的真石漆乳液量在12%以上应该是起码的！



可见我们在选购真石漆乳液的时候一定要注意这些方面的事项，才可以更好的保证，梅州真石漆乳液厂
商，我们在使用过程中的效果。

我也觉得其实研究这个问题并不难，可以基于不同目数彩砂的比表面积来做参考依据，因为聚合物乳液
包裹粘结的彩砂的比表面积（当然也不排除彩砂孔隙和吸水率的影响）。

 

河源真石漆乳液厂商-真石漆乳液厂商-
阿哩爷由广东阿哩爷网络科技有限公司提供。广东阿哩爷网络科技有限公司是广东 东莞 ,建筑用涂料的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在阿哩爷领导
携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创阿哩爷更加美好的未来。
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