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地毯有哪些检测项目？

一、GB/T 11746-2008《簇绒地毯》

1、外观保持性：六足 12000 次

2、绒簇拔出力

3、背衬剥离强力

4、耐光色牢度：氙弧

5、耐摩擦色牢度：干摩擦、湿摩擦

6、耐燃性：水平法（片剂）

7、毯面纤维类型及含量

8、毯基上单位面积绒头质量、单位面积总质量

9、毯基上绒头厚度、绒头高度、总厚度

10、幅宽尺寸

11、外观质量

二、GB/T 14252－2008《机织地毯》



3、耐光色牢度：氙弧

4、耐摩擦色牢度：干摩擦、湿摩擦

5、耐燃性：水平法（片剂）

6、毯面纤维类型及含量

7、毯基上单位面积绒头质量、单位面积总质量

8、毯基上绒头厚度、绒头高度、总厚度

9、幅宽尺寸

10、外观质量

三、QB/T 2755－2005《拼块地毯》

1、绒簇拔出力

2、毯基上单位面积绒头质量

3、耐燃性能（45°法）

4、耐光色牢度

5、耐摩擦色牢度（干、湿）

6、宽度和长度

8、脚轮椅引起的宽度和长度变化率

9、直角度

10、由热和水影响引起的翘曲

11、由热和水引起的宽度和长度变化率

12、外观质量

四、GB/T22729-2011《手工枪刺胶背地毯》

1、针步允差

2、列数允差

3、绒头长度允差

4、毯形尺寸偏差

5、宽度长度允差



6、底穗长度

7、布边宽度

8、底子高度

9、耐燃性（水平法，片剂）

10、耐光色牢度（氙弧）

11、耐干摩擦色牢度

12、绒头纱羊毛含量

13、绒簇拔出力

14、外观质量

五、FZ/T 54001－1991《丙纶BCF 丝》

1、线密度偏差率

2、线密度变异系数CV

3、断裂强度

4、断裂强度变异系数CV

5、断裂伸长率

6、断裂伸长变异系数CV

7、沸水收缩率

8、热卷曲伸长率

9、含油率

10、网络度

六、GB 18587－2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

1、总挥发性有机化合物TVOC

2、苯乙烯

3、 4-苯基环己烯

4、甲醛

5、丁基羟基甲苯



6、 2－乙基己醇

七、QC/T 216－1996

《汽车用地毯的性能要求及试验方法》

1、单位面积总质量

2、压缩百分率

3、压缩弹性率

4、燃烧特性

5、耐光色牢度

6、厚度

7、断裂强力

8、断裂伸长率

9、梯形法撕破强力

10、耐水色牢度

11、吸水尺寸变化率

12、受热尺寸变化率
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