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热带海洋大气环境中EH36船板钢早期腐蚀行为研究

摘要

在高湿、高热、高盐度和强辐照的湛江海洋大气腐蚀试验站对船板钢进行了暴露实验。通过腐蚀失重计
算了不同暴露周期的腐蚀速率，采用SEM观察了锈层表面和截面的微观形貌，采用X射线衍射仪分析了锈
层的组成成分，采用EDS分析了锈层中的元素分布，同时对暴露后的试样进行了极化曲线测试。结果表
明：EH36船板钢的腐蚀速增大、后减小；暴露360
d后，Cr、Ni和Si扩散到锈层中，分布较为均匀，提高了钢的耐腐蚀性能；暴露180和360
d的锈层中均含有暴露360 d的锈层中较多，防腐喷涂设备厂家，较少，设备防腐公司，锈层中α/γ=0.61
5，尚未形成稳定的保护性锈层。
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进入21世纪以来，我国海洋经济蓬勃发展，对海洋船舶的需求急剧增加。远洋船舶正向大型化和轻量化
方向发展，因此对船体结构用钢的要求也越来越高，既要有高强度、高韧性，还要有良好的焊接加工性
能。EH36级低温高韧性船板钢主要用于制造大型海洋平台，大中型远洋船舶的强力甲板、舷顶列板或圆
弧型板等船体关键部位[1]。

一文读懂埋地金属管道的防腐处理

埋地金属管道，由于受到土壤中酸、碱、盐以及地下水的作用，可发生化学腐蚀；在地下电位差的作用
下，也将受到电化学腐蚀。一般情况下，水中含氧越多，腐蚀越严重；pH值越低，腐蚀越快；含盐量越
高，腐蚀会加剧。因此，腐蚀实际上是氧化反应和电解反应的结果。



地埋金属管道腐蚀的特点

金属的化学腐蚀：金属的化学腐蚀是指金属表面与非电解质直接发生纯化学作用而引起的破坏。在化学
腐蚀过程中，电子的传递是在金属与氧化剂之间直接进行的，因而没有电生。

金属的电化学腐蚀：金属与电解质溶液作用所发生的腐蚀，是由于金属表面发生原电池作用而引起的，
江苏设备防腐，这一类腐蚀叫做电化学腐蚀。

锅炉水冷壁管腐蚀磨损原理和措施

火电厂锅炉水冷壁管的可靠性，直接影响电厂机组的安全有效运行，但实际上，水冷壁管不可避免地会
被腐蚀和磨损，从而降低其有效承载能力和安全性。利用表面防可以有效提高火电厂锅炉水冷壁管的防
腐耐磨能力，节约维护费用，降低运行成本，提高水冷壁管的使用寿命。表面防是一种非常可靠的解决
火电厂锅炉腐蚀、磨损的方法。

锅炉水冷壁管高温腐蚀和磨损一直是电力系统普遍存在的严重问题，它的直接危害主要表现在以下两个
方面：

（1）使管壁减薄，据统计一般每年减薄量约为1mm左右，严重的可达5~6mm/年，形成安全运行的严重
隐患，增加了电厂的临时性检修和大修工作量，给电厂造成很大的经济损失。

（2）发生水冷壁突发性爆管事故，造成紧急停炉抢修，不仅打乱了电厂的正常发电秩序，减少发电产值
，而且增加了工人劳动强度和额外的检修费用，直接影响企业效益，同时也干扰了地区电网的正常调度
，影响当地工农业生产，由此也造成了很大的社会影响。

设备防腐公司-蓝星设备清洗(在线咨询)-江苏设备防腐由南昌蓝星设备工程有限公司提供。南昌蓝星设备
工程有限公司是江西 南昌 ,清洗的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方
针，满足客户需求。在蓝星设备清洗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创蓝星设备清洗更
加美好的未来。
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