
迎宾踏板蚀刻 大朗蚀刻 兴之扬蚀刻加工

产品名称 迎宾踏板蚀刻 大朗蚀刻 兴之扬蚀刻加工

公司名称 东莞市兴之扬电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江区流涌尾

联系电话  13416858111

产品详情

汽车蚀刻配件金属蚀刻清洗的方式以及影响-兴之扬为您总结蚀刻工艺

汽车蚀刻配件金属蚀刻加工前，一般会进行清洗，因为蚀刻工艺问题，一般需要清理的材料有不锈钢、
铜合金、铝合金、镍片等。一般蚀刻厂家从材料供应商买来的材料，表面会有一层防锈油或者表面附着
一层蓝色的保护膜，这样可以减少氧化和锈迹的产生，所以蚀刻这些材料前需要先做清洗，提高蚀刻油
墨的附着力，得到精密的图案，今天兴之扬就总结一下多年经验，为大家介绍一下汽车蚀刻配件金属蚀
刻清洗的方式以及影响。

首先为大家介绍比较常见的两种汽车蚀刻配件金属蚀刻清洗方式及其特点：

1、水平喷淋式：清洗速度快，。是蚀刻行业中常用的清洗方法；

2、垂直浸泡式：速度慢，产量低，人工投入高，但配合声波清洗会清洁得很干净，只针对较为特殊的情
况去进行清洗。

那么怎么确定清洗的材料是否合格呢，汽车蚀刻配件金属蚀刻行业一般会采用水破法来进行测试，什么
是水破法呢，就是根据清洗的材料，从水中拿出来后，呈45°角度拿起，然后材料表面的水膜能够维持1
5秒不破，若是水膜破开，说明清洁还未到位。原因可能发生在清洗液的浓度不够或者饱和，对金属材料
没有起到很好的清洁作用，或者是温度不够，一般来说清洗液的温度维持在35-45℃之间，大部分清洁剂
在这个温度能维持较高的活性。

怎样操纵蚀刻加工质量，技术汽车板加固钢板蚀刻生产厂家兴之扬对你说 蚀刻加工厂家要操纵蚀刻加工
质量，务必要依据蚀刻加工工艺，蚀刻基本原理，掌握蚀刻图案设计如何产生，中后期怎样蚀刻加工成
形，以后再监管好每一道工艺流程，兴之扬是一家整体实力强悍的蚀刻加工厂，得到中国，国外好几家
公司的信任并协作，那麼兴之扬是怎样操纵蚀刻加工质量的呢？怎么会得到好几家大型企业的信赖呢？



下边兴之扬蚀刻加工厂就来和大伙儿细心解读一下：1：蚀刻加工质量与原料质量有关：在收到顾客的加
工件时，先要IQC先检验原材料，把加工件擦洗整洁后认真仔细，随后防护欠佳品，确保剩余要资金投
入的产品是优品。若是原材料表层不整平，难除污迹，沙孔这些兴之扬都是开展防护。2：蚀刻前往尘、
油泵。加工件历经QC检验达标后就需要喷光感应油。在开展这工序前务必要先静电感应除尘土，怎么回
事，缘故非常简单，由于在人们擦洗产品的全过程中会造成不一样水平上的静电感应，而这种静电感应
是能够 吸咐尘土的，因此在油泵定要先静电感应除尘土。3：进到蚀刻生产线，这儿是蚀刻加工步骤里
为重要的一道工艺流程，主要是把产品根据化学溶液的氧化作用把曝出显影的不锈钢板位置进去浸蚀，
来产生我们要做的要想的图案设计，当蚀刻进行后就需要对其产品开展清理，把不必要的漆料洗去，随
后历经清洗机械进行产品的生产加工。这在其中有关蚀刻液的浓度值，溫度，蚀刻時间都是危害后的蚀
刻加工质量，兴之扬选用進口自动化技术蚀刻生产流水线，可靠性高；企业有着十五年蚀刻工程师评定
加工工艺，并全线参加加工工艺监察，确保产品加工精度。

金属上打印蚀刻如何进行，用什么打印

 

在工件上进行打印或者蚀刻，工件不同，采用的工艺也是不同的。

如果仅仅是一般的打标性质的打印方法就有很多，比如激光打标、电解打标、气动打标等。

如果仅仅需要印刷上一些图案或者文字，可以采用丝印、喷印、移印等诸多工艺。而如果需要在金属上
需要一定深度的立体图案，所牵涉的工艺就是蚀刻上漆了。

针对不同的工件，所需达到的终效果是什么，选择合适的工艺。
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