
消失模模具生产厂家 消失模 旺豪【品质优良】

产品名称 消失模模具生产厂家 消失模 旺豪【品质优良】

公司名称 浙江旺豪机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省武义县胡宅垄工业区

联系电话 18606543221 18606543221

产品详情

浙江旺豪机械制造有限公司是从事铸钢件加工、铸造人防防护设备配件。为客户提供直接的服务，更大
限度地满足不同区域客户对产品和售后技术支持服务的需求。

控制铁液成分：保持较高的碳当量(>3 9%)；尽量降低磷含量(<0 08%)；降低残留镁量(<0
07%)；采用稀土镁合金来处理，稀土氧化物残余量控制在0 02%～0 04%。工艺设计要确保铸件在凝固中
能从冒口不断地补充高温金属液，冒口的尺寸和数量要适当，力求做到顺序凝固。
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这是由于球化铁水停留时间较长，残留镁逐渐减少，熔渣没有及时扒除，硫还会回到铁水中，使凝固组
织中的石墨减少甚至消失，衰变为不规则状、蠕虫状或片状石墨。这种球化与球化剂中稀土含量较低、
或者球化剂加入量偏低有一定的关系，但紧靠增加其加入量也很不可取，因为镁残余量高了，熔渣量和
渗碳体都会增加，在厚大断面中还会使石墨球蜕变为蝌蚪状石墨。 
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当石墨化膨胀引起的体积增加不能抵消液体收缩+凝固收缩+铸型变形体积时，产生缩孔也就在所难免。
所以，足够的铸型刚度及抗压强度是实现无冒口铸造的重要条件，有许多覆砂铁型铸造工艺实现无冒口



铸造既是这一理论的证明。
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