
表面喷涂 芜湖表面处理 芜湖舜富表面处理 

产品名称 表面喷涂 芜湖表面处理 芜湖舜富表面处理

公司名称 芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3
号

联系电话 13956194348 13956194348

产品详情

车喷粉线安全操作规程！

启动前的准备：

1.将电气控制柜上的所有开关设置为“关闭”或“停止”位置，表面处理收费，并将所有旋钮设置为“
零”位置。然后打开总风开关进行喷漆。

2.检查压缩空气干燥设备的所有阀门是否处于工作位置，打开喷涂流水线排水阀，释放管道中的冷凝水
并关闭。检查机柜水帘的风机和风机是否有异物碰撞和螺钉松动。检查油箱中的油量和循环加热器风机
的冷却水水位。

3.清除妨碍喷漆工件输送线正常运行的物体。清除水帘柜循环水箱内的杂物，确保循环泵正常运行。

4.打开悬挂线上的链条加油装置，确保链条正常润滑。以上一切正常后，即可开始操作 

喷漆室的形式繁多，对不同工件的不同涂装要求，选择相适应的喷漆室，以达到不污染环境，提高涂层
质量，安全，卫生等要求。 目前国内外普通采用水旋式喷漆室，尤其得到了汽车行业的青睐。它采用上
送风下抽风结构，空气由空调装置送入，经多次过滤后均匀的进入室内，在底部没有捕集漆雾的特殊装
置，除尽率可达99%，大大改善了工作环境，并保证涂层的质量。

电泳涂装须使用电泳漆，电泳漆通常又称水溶性涂料，电泳漆与蒸馏水须按一定比例进行稀释，才能使
用。

电泳涂装一般包括四个同时进行的过程：

1、电泳：在直流电场的作用下，正，负带电胶体粒子向负，正方向运动，也称泳动。



2、电解：电极上分别进行着氧化还原反应，反而在电极上形成氧化与还原现象。

3、电沉积：由于电泳作用，表面处理费用，移至阳极附近的带电胶体粒子在模板表体放出电子，而呈不
溶状态沉积，析出的现象，此时漆膜形成。

4、电渗：在电场作用下，固相不动，表面喷涂，而液相移动的现象。电渗作用使漆膜内所含水份逐渐被
排到涂膜外，形成几乎连电流也通不过去，含水率极低，电阻相当高的致密漆膜。

5、铁红环氧电泳漆为例：该电泳漆系改性环氧树脂，丁醇，滑石粉，铁红的物质组成，电泳漆与蒸馏水
混合后，在直流电场的作用下，芜湖表面处理，即分离成带正电荷的阳离子和带负电荷的阴离子，并进
行一系列复杂的物理化学胶体化学，电化学变化过程。

表面喷涂-芜湖表面处理-芜湖舜富表面处理(查看)由芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司提供。“涂装,
喷漆,喷粉,铝合金表面处理”选择芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司，公司位于：安徽省芜湖市南陵县
经济开发区二期涌珠泉路3号，多年来，芜湖舜富坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖舜富期待成为您的长期合作伙伴！
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