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产品详情

如何正确组装中空板垫板?

如何正确组装中空板垫板？中空板是一种新型的环保型包装材料。相比于注塑产品，中空
板具有防震、可灵活设计结构，不需开注塑模具等优势。由它制成的中空板垫板应用广泛
，可消除静电，大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。那
么你知道该如何正确组装中空板垫板？1、对成型中空板片材用合模切机、台式模切机进
行裁切。2、对已模切成形的半成品进行丝网印刷。3、粘上胶带及装好魔术贴、扣手等小
配件。4、装订缝合：安装好扣手的箱子要通过铆钉把箱角和箱体固定在一起，这样既美
观又牢固。5、缝合处有钉子的地方贴上胶带保护产品，整体检查一下箱子的完整度。6、
质检：由质检员检查箱子的牢固度、是否有灰尘、损伤、掉屑等现象，隔层垫板，把合格
品折叠并打好包装入库。

中空玻璃垫板如何裁切?

中空玻璃垫板如何裁切？中空玻璃垫板是选用PP聚丙稀生产加工而成的智能原材料，它
的作用和应用范畴全是许多顾客非常关心的，那么今日给大伙儿讲到的是它的此外一个行
业――裁剪难题！中空玻璃垫板生产制造出去之后全是大张开张的，并非我们在店铺见到
的规格型号，因此为了更好地给顾客提供便利，生产厂家会在板才原厂以前开展严苛的检
验及其裁剪。靠谱生产厂家会根据的仪器设备对板才开展裁剪，让它的总面积薄厚做到售
卖的规定，而这仪器设备就包含了髙速压痕机设备。要了解中空玻璃垫板生产制造并并不
是由一台设备进行的，只是由一系列不一样的工业设备互相配合，半成品加工的中空玻璃



垫板才是被动滑轮运送到压痕机设备上的，刚进行一批剪裁以后，便会被快速运输走，设
备会迈入下一批的裁剪每日任务。PP中空玻璃垫板裁剪能够说成它的一个十分关键的流
程，塑料隔层板，设备在起动以前会历经严实的调节，那样才可以裁切出尺寸适度、厚薄
适合的制成品板才。此外，这一整台压痕机设备要按时开展严苛的检验和维护保养，以确
保裁剪的速率和一致性，因此我们在购买中空玻璃垫板商品的情况下还要用心看一下它的
裁剪面是不是整齐，它是确保产品质量的一个关键标准。

哪些因素与PP中空板强度有关以及切割注意事项PP中空板的质量与其强度直接相关，要
提高PP中空板的强度。那么，垫板，哪些因素与PP中空板的强度有关？如何提高中空板
的强度？购买中空板的客户在切割时通常会遇到一些小问题，例如尺寸偏差和切割后的毛
刺。他们想知道如何避免他们，下面中空板生产厂家将一一为大家介绍。一、强度PP中
空板的强度随乙烯含量的增加而增加。中空板的绒毛软化温度为150℃。由于其高结晶度
，该材料具有良好的表面刚度和耐刮擦性。塑料中空板没有环境应力开裂问题。PP通常
通过添加玻璃纤维，金属添加剂或热塑性橡胶来改性。PP从1到40流动。MFR低的PP具有
更好的耐冲击性，但拉伸强度却较低。对于相同的MFR材料，共聚物类型的强度高于均聚
物类型的强度。由于中空结晶，PP中空板的收缩率很高，一般为1.8?2.5％。而且收缩的方
向均匀性比pe-HD好得多。通过添加30％的玻璃添加剂可以将收缩率降低至0.7％。均聚物
和共聚物塑料中空板材料均具有出色的吸湿性，耐酸和碱腐蚀性以及溶解性。但是，它不
能抵抗芳族溶剂（例如苯）和氯代烃（）。PP在高温下的活性与PE不同。二、切割1.切割
PP中空板之前，应在中空板的切割部位做标记，以使切割更加准确；2.PP中空板的切割应
使用的PP材料切割设备，以提高中空板的切割质量。3.切割前，切割机应快速单调启动，
以达到稳定的同步速度，以确保切口不会弯曲。另外，在整个切割过程中，切割机应保持
稳定的速度并与冷却辊的进给速度保持同步，中空板垫板，以确保切割线的垂直度和直线
度。4.切割后，必需对中空板的切割部分进行良好的维修，以免产生毛刺。中空板厂家提
醒我们，在切割中空板时，必需注意以上事项，以减少切割问题，减少产品报废。
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