
鑫永信合 承重井盖 枣阳井盖

产品名称 鑫永信合 承重井盖 枣阳井盖

公司名称 襄阳鑫永信合道路设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市樊城区高新区团山镇陆寨源盘桥架
厂内

联系电话 18872570179 18872570179

产品详情

井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或长*宽，方圆，也可相应参照标准执行。
砌井时一定要注意井口内径应与井盖井箅的内径相符，安装好的井盖应与路面相平。

球墨铸铁井盖自上世纪五十年代发展至今，以其优异的特性成为应用特别广泛的铸铁材料，枣阳井盖，
但是与同为铸件材料的灰铸铁有时候客户们会弄错，以至于选不到适合自己的产品，下面我来简要介绍
一下两者是如何来快速区分的。  

下面我会以建山铸铁井盖为例来跟大家介绍一下的：  

一、可以从敲击声音上来区分两者；由于两种铸铁井盖的形状不同，球墨铸铁井盖的声音近似钢的声音
，承重井盖，而灰铁井盖的声音听上去发闷。  

二、可以从承载能力上来区分两者；灰铁井盖是直接将生铁冶炼成铁水浇筑成的，球球墨井盖则是结合
了其他的金属和辅料筑成的，在承载能力上远远超过了灰铁井盖，得到了市场和相关部门的认证，在市
场上占有了一席之地。  

三、可以从井盖重量上来区分两者；由于球墨井盖是采用的球墨铸铁有了其他优异金属和辅料的帮助，
大大增强了韧性和承载能力，所以它的重量会比灰铁井盖轻，两者也证明了那句话“重量不能决定一切
，越轻的不一定不好，越重的也见得有多好”，一切都要以广大客户的实际需要来采购，才能保证做到
，物有所值。

如何辨别不锈钢井盖真伪



不锈钢井盖通常有以下几种常用的方法？

一、硫酸铜点试验

能很快区别普通碳素钢和所有类型的不锈钢井盖。在硫酸铜溶液中，不锈钢井盖厂家，普通碳素钢或铁
几秒钟内就会形成一层表面金属铜，而不锈钢井盖的表面则不产生铜沉淀或显示铜的颜色。

二、盐酸试验

盐酸试验能把低铬型403、410、416和420钢与含铬量较高的430、431、440和416钢区别开来。把相等重量
的试样钻屑溶入体积浓度为50%的盐酸溶液，比较溶液的色彩强度，含铬量较高的钢的绿色较深。在每
个试管内分别放入试样的几克钻屑，隐形井盖，然后向每个试管注入数目相等的体积浓度为40~50%的盐
酸溶液；3分钟后，溶液将发生一些变化。

如果井口做成圆形或明显小于井盖，方形的井盖就不会掉进井中。这里就牵涉到一个材料的利用和节约
的问题。井口的使用取决于井口的大小，如果非要在上面按个面积远远大于井口的方形井盖，那么材料
的利用和实用价值自然没有直接使用圆形的井盖更有效，既节约井盖的材料，也保证了井口的安全。

1、寿命长：耐腐蚀，无污染，免维护，可以使用50年以上。

2、承载力高：承载力远超其它种类产品，承载压力大，防断裂、车辆坠落等安全事故。

3、防 盗：普通防盗设计、新型防盗设计，井盖和井圈采用高强螺栓连接，一体设计。

5、安全性好：井盖结合严密，使铸铁井盖不会产生跳、跷、响、移位等现象，无噪声、。

球墨铸铁防盗井盖强度高、韧性好，因此球墨铸井盖比同类型灰口铸铁井盖轻30%左右。

球墨铸铁防盗井盖牌号采用QT500-7，铁水出炉温度不低于1456℃，在球化处理时增配稀土硅铁镁合金和
选用含硫量低的焦碳，球化级别达三级以上。

鑫永信合(图)-承重井盖-枣阳井盖由襄阳鑫永信合道路设施有限公司提供。襄阳鑫永信合道路设施有限公
司位于湖北省襄阳市樊城区高新区团山镇陆寨源盘桥架厂内。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫
永信合在工地施工材料中享有良好的声誉。鑫永信合取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。鑫永信合全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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