
金属烤漆加工 宇昌金属制造 金属烤漆

产品名称 金属烤漆加工 宇昌金属制造 金属烤漆

公司名称 东莞市宇昌金属制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇石步村石横街195号

联系电话 13798768128 13798768128

产品详情

烤漆房分类有多种。

1、按漆雾处理方式可分：干式烤漆房和湿式烤漆房。

2、按湿式处理方式可分：水帘式烤漆房、水洗式烤漆房、水旋式烤漆房和文氏管式烤漆房等。

3、按加热方式可分：电加热烤漆房、蒸汽加热烤漆房、柴油加热烤漆房和远红外加热烤漆房等。

4、按热交换方式可分：直接加热烤漆房和间接加热烤漆房。

5、按气流方向可分：横流式烤漆房、侧面下冲式烤漆房和全下冲式烤漆房。

6、按烤漆类型可分：金属烤漆房和钢琴烤漆房。

7、按烤漆温度可分：低温烤漆房和高温烤漆房。

8、按烤漆部位可分：单侧烤漆房和双侧烤漆房。

9、按烤漆对象运动状态可分：自转烤漆房和固定烤漆房。

10、按烤漆房材质可分：铝合金烤漆房和不锈钢烤漆房等。

11、按结构可分：开式烤漆房和闭式烤漆房。

12、按生产规模可分：小型烤漆房和大型烤漆房。

13、按烤漆连续性可分：连续式烤漆房和间歇式烤漆房。



14、按用途可分：家具烤漆房、汽车烤漆房、五金烤漆房、化工烤漆房、沙发烤漆房、橱用烤漆房、床
用烤漆房、木门烤漆房、窗用烤漆房、金属制品烤漆房、玻璃制品烤漆房、陶瓷制品烤漆房、红木烤漆
房、松木烤漆房、杨木烤漆房、工业烤漆房、试验烤漆房和烤漆房等。

金属烤漆起泡的影响

1. 泡沫的产生导致会出现漆膜、会出现缩孔等的问题

2. 泡沫的产生导致油性体系影响了流平性，凹凸不平

3. 泡沫影响了表面的光泽度

金属烤漆用消泡剂的特点

1.消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

2.耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆。

3.其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

金属烤漆用消泡剂的应用

金属烤漆用消泡剂用于180度玻璃烤漆、各类工业烤漆，特别适合在高温烤漆体系消泡，由于流平性好，
不缩孔，能有效地降低液体表面张力。

烤漆起泡主要原因：

1.压缩空气有水分

2.涂层太厚

3.烘烤温度太高或烘烤过急

4.基材有水分或空气，高温烘烤后再喷涂

5.溶剂挥发快，流平时间短

6.底漆面漆固化速度不一致，面漆固化快

7.喷涂粘度太高

8.油漆特性

烤漆需要许多工序组成，环环相扣，底层处理不好会影响上一层，当对底漆或底材进行砂磨及清洗的时
候，由于湿磨所用水分干燥等，均足以引起起泡原因。

其他方面的原因包括：底漆涂层喷涂太厚或者涂层之间的时间间隔太短了，晾干的时间短，金属烤漆收
费，原子灰的质量太差，或是喷漆的时候空气太潮湿，漆的配比不正确，喷漆时没有把要喷的地方覆盖
完全露着微不足道的边角。这些都可能会引起气泡。



特别说明，即使好的漆膜任然会被水气所渗透，喷漆过程中操作不当，施工工序没有严格要求做，但是
时间长了就显现出来了，金属烤漆价格，特别是热，雨及潮湿天气中更明显，这是因为水气进入漆膜内
，再加上原来喷漆的时候底涂层没有完全干透，金属烤漆，水气容易进入漆膜内，金属烤漆加工，当其
形成足够的压力，削弱了涂层间的附着力或者整体涂层对其底材的附着力，结果形成含有水分的泡状突
起。

金属烤漆加工-宇昌金属制造(在线咨询)-金属烤漆由东莞市宇昌金属制造有限公司提供。东莞市宇昌金属
制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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