
鑫乾精密 天津压铸模具厂家 天津压铸模具

产品名称 鑫乾精密 天津压铸模具厂家 天津压铸模具

公司名称 天津鑫乾精密机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区王朝南道1号

联系电话  15320196908

产品详情

压铸模具的质量稳定性体现在哪些方面呢?

压铸模具的质量稳定性体现在哪些方面呢？模具设计前广泛听取模具制造和压铸生产的工
艺人员各方面的意见。模具设计时，应充分了解压铸件的主要用途和与其它结构件的装配
关系，以便于分清主次，突出模具结构的重点，以获得符合技术要求和使用要求的压铸件
。模具设计应充分体现压铸成型的优越性能，尽量压铸成型出符合压铸工艺的结构，天津
压铸模具制作，如孔、槽、侧凹、侧凸等部位，避免不必要的后加工。

如何有效提高铝压铸模具的寿命？

1.模具材料的选用选择合适的材料以及热处理硬度，天津压铸模具，同样可以延长模具寿命。

2.了解影响压铸模具的因素模具损坏主要的是受冲击、受压、涨缩，造成疲劳，或变形、或表面龟裂、
或整体开裂，造成模具损坏。因此模具延寿应主要从减少冲击速度、压力，降低温度、减少涨缩以及提
高亢疲劳强度、提高抗冲击等方面入手。 3.模具制造工艺及精度模具制造工艺以及模具制造精度，同样
是影响模具寿命的重要因素。因此，在模具制造中，我们必须对于影响模具寿命的各个环节高度关注，
并加以研究、加以改进，这样才会提高我们的模具寿命，才能提高我们的模具制造水平。

天津鑫乾机械有限公司拥有各种模具加工设备共四十几台，从事各类压铸/注塑/橡胶模具、及其制品的



设计、制造及产品检具的设计、加工服务。

压铸模具为什么会失效呢？无效

在压射力的功效下，天津压铸模具批发，磨具会在基础薄弱处萌发裂痕，特别是在是磨具成形表面的画
线印痕或金属加工印痕未挨打抛光，或者成形的清角处均会出現微小裂痕，当晶界存有延性相或晶体粗
壮时，即非常容易。

鑫乾精密(图)-天津压铸模具厂家-天津压铸模具由天津鑫乾精密机械科技有限公司提供。天津鑫乾精密
机械科技有限公司位于天津市北辰区王朝南道1号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫乾在工业制
品中享有良好的声誉。鑫乾取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫
乾全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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