
烘干 木材碳化 金龙烘干

产品名称 烘干 木材碳化 金龙烘干

公司名称 临朐县金龙烘干设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐县冶源镇付家李召村

联系电话 0536-3110568 13963997678

产品详情

金龙炭化窑--深度炭化木?的应用

金龙炭化窑--深度炭化木的应用：

      因为表面炭化木是纯防腐木，没有污染，炭化出来表面凹凸有感，产生立体效果，纹理清晰，
比较健康时尚，古朴典雅。

所以推荐用途如：户外墙板、户外家具、户外地板、户外木门、木百叶窗、园艺小品、内部装修、游泳
池、停车库、房顶外装修、沙滩护栏、户外秋千、木屋、等。

表面炭化木致力推荐木材：樟子松、美松，美松纹理比较清晰，木材经络明显粗条，炭化出来凹凸面比
较明显，产生的立体感更加明显古朴典雅。其次，落叶松，南方松。

尺寸大小，都可以定制加工，常规尺寸和市场上防腐木尺寸大体一致。如：100×100、95×95、200×200
、300×300、25×150、25×300、30×400、30×250、50×150、50×200（单位：MM）。等，长度有：3
米、4米、6米、等。

       

金龙深度炭化木稳定性

  ：



    木材在高温碳化过程中，木材内部的亲水因子被重组，降低了木材的吸湿性平衡点，俗称“湿线”
，不容易受周围环境的影响，可知适用于各种木制品。

极强的防腐性

木材在碳化过程中，木材内部的绝大部分菌类和全部的虫类在高温空气中被，同时木材在高温状态下，
其内部的营养成分发生了复杂而且剧烈的化学变化，被降解或重组，可使幸存的菌类因失去维持生命的
营养而死掉。也就是说木材在碳化后不会发生霉变的情况。

红木家具硬化窑--金龙硬化窑免注蜡：

产生原因

木材使用历史悠久，木材碳化，在古代人们就开始使用木材建造小木屋，如今更是在室内装修和建筑工
程都广泛使用，可是木材存在的缺陷也是较多的，木材使用寿命跟周围环境有很大影响，容易被各种细
菌，白蚁侵蚀造成木材的腐蚀，是木材的稳定性降低，过去人们常采用的方法是用化学药剂对木材进行
处理，这样木材的防腐性虽然提高了，可是在防腐加工过程时对周围环境在成了破坏，而且具有化学药
剂的木材不宜使用的室内，烘干机，这就造成了木材使用的局限性，这显然不是理想的方法。

人们迫切的希望能有一种使用寿命长，而且无毒，烘干设备，安全，环保的木材出现，“千呼万唤始出
来”，终于，碳化木问世了，真如人们想象中的那样及环保又耐用，烘干，于是各大建筑工程师，装修
设计师，家具制造商纷纷采用炭化木，这大概就是碳化木产生的原因了吧！

用途

烘干-木材碳化-金龙烘干(诚信商家)由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事
药材烘干机，中药材烘干机，中药材烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。
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