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产品名称 五金冲压厂家 品之豪五金冲压加工厂
横沥五金冲压

公司名称 东莞市品之豪金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇塘沥福民工业区福民路

联系电话  13827408573

产品详情

家具五金冲压件有哪几种？

在五金冲压件中有很多分类，在家具五金冲压件中也是，我们把它分为两大类。

一种是功能五金，一种是装饰五 金，在现在发展水平不断的发展，我们设计师不断努力，改善。正在慢
慢地走向统一，用在家具表面的是装饰五金， 它的作用是各种各样的特点来对家具进行点缀，显示出个
性跟品味，功能性的五金冲压件在相当的程度上决定了家具的款式
跟实用性！所以，很多家具的使用就决定在功能性的五金配件上！

在我们家具的冲压件中，如果我们按照使用等等功能来划分的话，那么家具五金就可以分为：连接件以
及搁板销 、家具锁以及插销，抽屉路轨、家具腿跟腿、家具灯具、铰链以及合页、客厅以及卧室家具五
金、办公家具五金、厨
房家具功能五金、内装饰五金以及展示厅家具五金、移折门以及卷联门五金还有各种螺钉跟工具等！

然后如果家具按照类型划分的话，那家具五金又可以分文：厨卫家具五金、宾馆家具五金、家具通用五
金、室内 装饰五金以及展示厅家具五金跟民用套房家具五金等等！

使用拉伸五金冲压件的时候需要注意什么？



在我们平时使用的拉伸冲压件使用寿命除了取决于合理的模具结构，高的制造精度.良好的热处理效果以
及正确地选用冲床，拉伸冲压件安装精度因素外，模具的正确使用、保养跟维护也是不可忽视的环节！
同时，我们应该注意以下几点：

1、拉伸冲压件安装使用前应该严格检查，清除脏物，检查拉伸冲压件的导向套跟模具是否润滑良好！

2、拉伸冲压件的凸模跟凹模刃口磨损时应该停止使用，及时刃磨，否则会迅速扩大模具刃口的磨损程度
，加速模具磨损，降低冲压质量跟模具寿命！

3、保证冲压件的使用寿命，并且应该定期对模具的弹簧进行更换，防止弹簧疲劳损坏影响拉伸冲压件的
使用！

拉伸冲压件是靠压力急跟模具 对板材带材，管材跟型材等施加外力，让其产生塑性变形或者分离，从而
获得所需形状跟尺寸的工件的成形加工方法！冲压跟锻造同属塑性加工，合称冲压的胚料。主要是热轧
跟钢板还有钢带！

为了正常生产，提高五金冲压件质量，降低成本，延长冲模寿命，必须正确使用跟合理维护模具！严格
执行冲模“三检查”制度，并且做好冲模与维护检修工作！

为什么五金冲压件会腐蚀？

在我们平时总是看到五金冲压件出现腐蚀现象，那么是什么原因导致它出现腐蚀现象呢？

一、金属锈蚀的内部因素，从热力学角度来说，金属跟它的腐蚀产物相比，具有较高的能量，是不稳定
的，有自发的向低能量的腐蚀产物转化趋势，也就是说金属发生锈蚀是自然现象，工业中绝大多数的金
属都是多组分的合金，合金相组织不同，含有杂质，机械加工变形不均匀，应力分布不均匀等！这些是
物理的，化学的跟电化学的不均匀性，当表面形成水膜，不可避免地会发生化学或者电化学腐蚀！

二、金属腐蚀的外部因素：1、相对温度的影，空气中相对湿度越高，金属表面水膜越厚，空气中的氧透
过水膜到金属表面作用，相对湿度达到一定数值时腐蚀速度大幅度上升，这个数值称为临界相对湿度！
而钢的临界相对湿度约为70%！2、温度的影响，在环境温度跟相对湿度关联，干燥的环境下，气温再高
金属也不容易锈蚀，当相对湿度达到临界值时，温度的影响明显加剧，而温度每增加10℃，锈蚀速度就
会提高两倍，因此，在湿热热带或者雨季，气温越高，锈蚀越严重！所以，没有水跟氧气金属就不会生
锈，空气中20%体积是氧气，他说无孔不入的！3、大气其它物资的影响：大气中含有盐雾、、跟灰尘时
，会加速腐蚀，所以不同环境下受腐蚀的大小差别是明显的，城市高于农村，工业区高于生活区，沿海
高于内陆，高粉尘高于低粉尘！

大家知道为什么会出现腐蚀，生锈跟锈蚀现象了吗，详情请咨询我们！欢迎咨询！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

