
隆际五金模架 汽车模具钢现货供应 东沙群岛模具钢现货供应

产品名称 隆际五金模架 汽车模具钢现货供应
东沙群岛模具钢现货供应

公司名称 深圳市隆际五金模具钢材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋

联系电话  18820992211

产品详情

电极红铜

中欧金属材料厂家供应生产主营：进口红铜、红铜棒、紫铜排、洛阳紫铜、日本三宝红铜、美国进口铜
合金，导电红铜、耐磨红铜、红铜板、免费切割、红铜四方棒、红铜六角棒、进口红铜批发、T2红铜排
、脱氧红铜带、红铜箔批发、紫铜箔价格、日本三宝厂家原厂材质证明、C1100红铜、T1红铜棒、供应T
3红铜板、红铜薄板、三宝铜价格、各种铜合金批发、小直径红铜棒批发价格。

红铜即纯铜，又名紫铜，具有很好的导电性和导热性，塑性，易于热压和冷压力加工，大量用于制造电
线、电缆、电刷、电火花电蚀铜等要求导电性良好的产品。  

即赤铜。

特性：高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、、疏松，汽车模具钢现货供应，导电性能，电蚀出的
模具表面精度高，经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工性、延
展性、防蚀性及耐候性等。

用途：可应用于电器、蒸溜建筑及化学工业，尤其端子印刷电器路板，电线遮蔽用铜带、气垫，汇流排
端子。电磁开关、笔筒、屋根板等。

红铜的密度：8.96g/(cm)

红铜的比重：8.89g/(mm)

Cu≥99．95% O<003

电导率≥57ms/m

硬度≥85．2HV



40Cr——使用广泛的钢种之一，属合金结构钢

主要特征: 经调质处理后，具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度及低的缺口敏感性，淬透性良好，油
冷时可得到较高的疲劳强度，东沙群岛模具钢现货供应，水冷时复杂形状的零件易产生裂纹，冷弯 塑性
中等，回火或调质后切削加工性好，但焊接性不好，易产生裂纹，焊前应预热到100～150℃，一般在调
质状态下使用，还可以进行碳氮共渗和高频表面淬 火处理。

应用举例：调质处理后用于制造中 速、中载的零件，如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等，调质
并高频表面淬火后用于制造表面高硬度、耐磨的零件，如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、 销子、
连杆、螺钉螺母、进气阀等，经淬火及中温回火后用于制造重载、中速冲击的零件，如油泵转子、滑块
、齿轮、主轴、套环等，经淬火及低温回火后用于制造 重载、低冲击、耐磨的零件，如蜗杆、主轴、轴
、套环等，碳氮共渗处即后制造尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件，拉伸模具钢现货供应，如轴
、齿轮等。

2.较低的生产成本，由于模具冷却水道不受腐蚀的影响（不象普通模具钢），热传导特性、冷却效率在
模具生命期中均保持稳定，确保了模具恒久不变的成形时间。STAVAX
ESR(S-136)被推荐用于所有的模具，由于其特殊的性质，更适合特殊环境的需求。

 3.
耐腐蚀、锈蚀对使用有腐蚀性的PVC、醋酸盐类等注模原料或必须在潮湿的环境下工作及存放的模具。

    4.耐磨性在使用磨耗较大的注模材料（包括热固性射出成型模）或要求模具有较长的工作时间，如
电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。 

  5.高光滑度的表面生产光学产品，如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑料制品等。

隆际五金模架-汽车模具钢现货供应-东沙群岛模具钢现货供应由深圳市隆际五金模具钢材有限公司提供
。深圳市隆际五金模具钢材有限公司位于深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前隆际钢材在特殊钢中享有良好的声誉。隆际钢材取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆际钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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