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产品详情

彩钢卷在应用中具有哪些特性？
彩涂卷是以热镀锌板、热镀铝锌板、电镀锌板等为基板，经表层预处理（化学脱脂及化学转化处理）之
后，在表层涂覆一层或几层有机涂料，接着通过烘烤固化而成的产品。也因涂有各式各样不一样颜色的
有机涂料彩色钢卷板然后得名，通称彩涂卷。

在现如今每个职业飞速开展的方法下，关于彩涂卷的生产早已获得进一步的开展与使用，其中首要的一
个优越性就是该彩涂卷即具备钢铁材料机械强度高，又易成型的功用，以兼具涂层材料的装饰性和耐腐
蚀性。

一般来说，现如今市面上的彩涂卷采用的材质是冷轧基板、热镀锌基板、电镀锌基板、镀铝锌基板等。
另一个它是使用热镀锌钢带为基材的绚丽多彩涂层钢带除有锌层保护保养外，锌层上的有机涂料起了掩
盖和保护保养效果，防止钢带生锈，使用使用寿命比镀锌带长，约1.5倍。

什么原因造成彩钢卷的生产出现色差？
作为的彩涂卷制作出产厂商，很多年来从业于彩涂板、彩涂卷等有关产品的出产制作与供货，但是在出
产过程中会经常出现色差，那么对于这一问题是什么原因导致的呢？下面就来一起了解下吧！1、同一个
油漆 漆膜薄厚不太相同，会经常出现偏差值，海蓝、绯红或是其他深色的RAL
不太杰出，白色的很杰出2、炉温控制不太好也会有色差3、不相同厂家的油漆
也会有一些偏差值4、勾兑稀料的时候
控制不太好也会有点儿偏差值5、假设漆膜太薄，底漆色彩或是基板锌花有非常大不同的话 也会对色彩
有点儿影响。6、完全相同的油漆在不相同的出产线上，做出来的彩涂卷色彩也会有不同，甚至同一条出
产线不相同的批次也会有纤细的不同。

彩涂板在冲压时由于板材比较软，所以生产时容易产生压伤，刮伤、变形现象，影响后续的拉丝、阳极



处理等加工。那么，彩涂板冲压生产时要注意什么问题呢?1、彩涂板料较脆，容易开裂，特别是在反折
边的情况下，故尽量不要做压线，即使要做，也要将压线做宽一点，打浅一点。2、对于需阳极后加工的
彩涂板，如有压平﹑推平工序180°，产品不可完全压合，彩钢卷求购，完全压合会产生吐酸现象，需留
0.2-0.3MM的缝，以便酸液顺利及时流出，故在此工序上必须做限位块并标定模高于模具上。3、所有彩
涂板件刀口都要求用慢走丝线割，以防毛刺及落料不顺现象，铝板件容易产生高温，故冲子硬度要求60
°以上，彩钢卷，至少用SKD11材质以上，不可有D2等差质冲子。4、彩涂板折弯成型时，彩钢卷价格，
因铝板料在折弯时容易产生铝屑，会造成点伤﹑压痕，铝板原材需贴PE膜，在滚轮及电镀的情况下，成
型块以抛光镀硬铬为佳。5、对于不影响工程数的情况下冲孔尽量排在后面工程冲孔，甚至对于冲孔数量
较多的产品可考虑多做一个工程也要将冲孔排在后面冲。6、彩涂板料较软且模具较容易堵料，故在设计
模具放间隙时宜放双边料厚10%的间隙，刀口直深位以2MM较为合适，锥度以0.8-1°为合适。

彩钢卷-旭昇新材料彩涂板-彩钢卷价格由山东旭昇新型材料有限公司提供。山东旭昇新型材料有限公司
位于山东省滨州市博兴县店子镇董官村村东。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前旭昇在建材加工中
享有良好的声誉。旭昇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭昇全
体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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