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前挡风玻璃对驾乘安全有着重要性

前挡风玻璃修复全过程：

步 将修补的地方清洗干净，尽量不要用清洁剂或自来水来清洁受损玻璃，以免水残留
在修补玻璃上。

第二步 用刀片将破损部位中的碎片刮掉，尽量使玻璃平整。

第三步 然后旋上压力筒，对准洞，架上支架，固定好位置并对准玻璃的破损点，红桥
汽车玻璃修复，利用该工具的抽真空功能将破损点内部残余的空气抽出，之后进行施压。
 

第四步 开始滴树脂溶液，汽车玻璃修复厂家，从玻璃内侧观察液体渗透状态，溶液不
能滴太多或太少。为了加快修复树脂流动的速度，也可以用打火机来为其加热。 

第五步 15分钟左右液体完全渗透，取下支架，如果没有完全干透，重新滴一滴树脂并
盖上一个新的透明玻璃纸，等干后，整个修复就完成了。
前挡风玻璃对驾乘安全有着重要性，车友们平时要注意保养。  



汽车挡风玻璃玻璃修复范围

汽车挡风玻璃玻璃修复范围：不是所有的汽车玻璃受损都可以修复，只有汽车前挡风玻璃
才可以修复，因为汽车前挡风玻璃是双层结构，当前挡风玻璃外层发生时，中间的夹胶层
可以防止玻璃不会完全裂开，保证用车安全！而车身其它部位的挡风玻璃均为单层钢化玻
璃，汽车玻璃修复公司，一旦受损只有更换！挡风玻璃常见受损可修复类型：牛眼状裂痕
面积不能超过大小，汽车玻璃修复哪家好，星状破损直径不应超过5公分，线状裂痕长度
不能够超过30公分

汽车玻璃修复

1、 先检查汽车玻璃需要修复处的表面，如果有脏东西，先清理表面，在用汽车玻璃
修复清洁剂或者酒精清洁裂缝的 内部，然后吹干裂缝表面及内部

2、 在汽车玻璃裂缝的两头打上止裂孔

3、 用注胶器的注胶头对准汽车玻璃修复处止裂孔并固定

4、 将汽车玻璃修复树脂注入注胶头，抽真空，加压

5、 填补玻璃裂缝处树脂

6、 用固话灯照射10分钟并用刀片修平玻璃即可

汽车玻璃修复公司-红桥汽车玻璃修复-天津福耀由天津津明天旭汽车服务有限公司提供。天津津明天旭
汽车服务有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。津明天旭——您可信赖的朋
友，公司地址：天津市北辰区北仓镇北辰道成套库内底商1-1，联系人：福耀。
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