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产品详情

通常情况下真空玻璃不能在哪些环境中使用

（1）长期高温高湿环境

（2）真空玻璃两侧温差大于 50或长期存在交变温差

（3）化学腐蚀性气体或液体环境

（4）真空玻璃两侧压差高于 7000Pa 或长期存在交变压差

（5）持续剧烈振动场所

钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔，使气体传热可以忽略，定制防火玻璃，同时
采用Low-E玻璃，大幅抑制辐射传热，保证V玻的传热系数（U值）低至0.4W/(m2�K)。同时，V玻保温
隔热性能是中空玻璃的2-4倍，是单片玻璃的6-10倍，独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要
求。

如何清洗钢化玻璃？

1。对于没有污垢的钢化玻璃，用清水清洗其表面是可以的。我们也可以用清水湿润附着物，然后用毛巾
或清洁玻璃的刷子刷洗玻璃，这样可以去除表面的污垢。

2。对于钢化玻璃，我们可以用温水除去一些物理粘接剂：钢化玻璃的表面成分是硅酸钠，因此它含有丰
富的硅羟基，6mm防火玻璃，可以促使一些域外分子与硅羟基形成氢键或引起强烈的物理化学反应。卡
尔吸附。这时，我们需要用50摄氏度以上的温水，用毛巾清洗。好办法是把它浸泡一下，直接用热毛巾
擦干净。



3。使用清洁剂擦拭：经过上述步骤后，可以说表面的物理粘附部分很容易去除，其余部分则是精细清洁
。市场上也有很多专门用来清洗玻璃的清洗剂或液体。买一些，按照产品说明书操作。

4。用乙醇擦拭：为了更安全，用乙醇再次清洁，这样会更好，玻璃表面会更光滑，基本上有机或无机物
质会被清洁。乙醇几乎是一种小的有机分子，钢化防火玻璃价格，它能进入大部分有机物，起到溶剂、
分散剂、乳化剂等作用，使有机或无机物容易脱落和去除，也就是说起到清洗的作用。

钢化玻璃自爆的原因有哪些？

钢化玻璃能自爆？可能有很多人会感到陌生， 什么是钢化玻璃自爆？
钢化玻璃自爆是指钢化玻璃在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂现象。
钢化玻璃自爆的原因有哪些？产生自爆的原因很多，简单地归纳以下几种：      1、玻璃中有杂质，
气泡：玻璃中有杂质是钢化玻璃的薄弱点，也是应力集中处。钢化玻璃的张应力区是导致炸裂的重要因
素。2、玻璃中含有硫化镍结晶物，硫化镍晶体相变体积变化引起的钢化玻璃自爆。     3、玻璃表面因
加工过程或操作不当造成有划痕、炸口、深爆边等缺陷，抚州防火玻璃，易造成应力集中或导致钢化玻
璃自爆。     4、钢化玻璃中应力分布不均匀、偏移或应力过高导致的。      一般而言，玻璃钢化
加工过程出现自爆产生的原因以情况3、4居多；玻璃出厂后自爆以情况1、2居多；玻璃安装完工以后往
往以情况1为典型。  如何鉴别钢化玻璃自爆？      钢化自爆与钢化玻璃外力撞击破碎的差异主要在
于“起爆点”的差异。钢化玻璃自爆一般起爆点在玻璃的中心。起爆点中心有明显的个碎片呈蝴蝶状，
俗称：“蝴蝶斑”。钢化玻璃外力撞击破碎一般在破碎点可见撞击痕迹，无蝴蝶斑。

钢化防火玻璃价格-抚州防火玻璃-江西汇投钢化玻璃厂家由南昌市汇投实业有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。南昌市汇投实业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑
玻璃具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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