
PP碳纤导电 钢钎导电 导电母粒 PP 炭黑超导电系列

产品名称 PP碳纤导电 钢钎导电 导电母粒 PP
炭黑超导电系列

公司名称 上海创井塑胶科技有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 厂家(产地):工厂直销

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室

联系电话  15618935162

产品详情

体为：?? ? 1.色母未经认真试色，颜料过少或过多?? ? 2.使用时计量不准确，国内企业尤其是中小企
业随意计量的现象大量存在?? ? 3.色母与树脂的匹配存在问题，这可能是色母的载体选择不当，也可
能是厂家随意改变树脂品种?? ? 4.机器温度不当，色母在机器中停留时间过长。?? ? 处理程序：首
先检查树脂品种是否与色母匹配、计量是否准确，其次调整机器温度或转速，如仍存在问题应向色母粒
生产厂家联系。同样的色母、树脂和配方，不同的注塑机注出的产品为何颜色有深浅?这往往是注塑机的
原因引起的。不同的注塑机因制造、使用时间或保养状况的不同，造成机械状态的差别，特别是加热原
件与料筒的紧贴程度的差别，使色母在料筒里的分散状态也不一样,上述现象就会出现。?? ? 换另一种
牌子的树脂后，同样的色母和配方，颜色却发生了变化，这是为什么?不同牌号的树脂其密度和熔融指数
会有差别，因此树脂的性能会有差别，与色母的相容性也会有差别，从而发生颜色变化，一般说来，只
要其密度和熔融指数相差不大，那么颜色的差别也不会太大，可以通过调整色母的用量来较正颜色。色
母在储存过程中发生颜料迁移现象是否会影响制品的质量?有些色母的颜料含量(或染料)很高，在这种情
况下，发生迁移现象属于正常。尤其是加入染料的色母，会发生严重的迁移现象。但这不影响制品的质
量，因为色母注射成制品后，颜料在制品中处于正常的显色浓度。
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