
红谷滩新区钢化玻璃 江西汇投钢化玻璃定做 钢化玻璃门价格

产品名称 红谷滩新区钢化玻璃 江西汇投钢化玻璃定做
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产品详情

钢化玻璃为什么冬天易碎

钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为行进玻璃的强度，一般运用化学或物理的方法，钢化玻璃门价格，
在玻璃外表构成压应力，南昌钢化玻璃工厂，玻璃承受外力时首要抵消表层应力，然后行进了承载才华
，改进了玻璃抗拉强度.钢化玻璃的首要利益有两条，是强度较之一般玻璃行进数倍，抗弯强度是一般玻
璃的3~5倍，抗冲击强度是一般玻璃5~10倍，行进强度的一起亦行进了安全性。运用安满是钢化玻璃第二
个首要利益，其承载才华增大改进了易碎性质，即使钢化玻璃损坏也呈无锐角的小碎片，对人体的危害
极大地降低了.钢化玻璃的耐急冷急热性质较之一般玻璃有2~3倍的行进，一般可承受150LC以上的温差改
动，对避免热炸裂有明显的效果。

钢化玻璃自爆机理

自爆按起因不同可分为两种：

一是由玻璃中可见缺陷引起的自爆，例如砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、爆边等；

二是由玻璃中硫化镍（NIS）杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃自爆。引起自爆的硫化镍直径在0.04～0.65m
m之间，平均粒径为0.2mm。现在也有新发现异质相颗粒引起的钢化玻璃自爆。

    这是两种不同类型的自爆，应明确分类，区别对待，采用不同方法来应对和处理。前者一般目视可
见，检测相对容易，故生产中可控。后者则主要由玻璃中微小的硫化镍颗粒体积膨胀引发，无法目测检
验，故不可控。在实际运作和处理上，前者一般可以在安装前剔除，红谷滩新区钢化玻璃，后者因无法
检验而继续存在，成为使用中的钢化玻璃自爆的主要因素。硫化镍类自爆后更换难度大，处理费用高，
钢化玻璃加工厂，同时会伴随较大的质量投诉及经济损失，造成业主的不满甚至更为严重的其他后果。

钢化玻璃自爆还有一些其他因素：玻璃开槽及钻孔的不合理、玻璃原片质量较差、厚度不均如压花玻璃
、应力分布不均例如弯钢化玻璃及区域钢化玻璃等。



如何鉴别钢化真空玻璃是否钢化

1.通常玻璃上的商标为高温油墨印刷，故基本可判定是钢化，除非商标刮得掉，那就可能不是钢化．

2.判定钢化有个简单的办法，树立起来，观看玻璃上反射的景物，站在不同角度看，景物呈现有规律性
波浪变形，可以判断这是钢化过，这是钢化后产生的玻筋．

3.有多的玻璃的话就炸一块，碎片为颗粒小碎片，没有大片尖锐碎片，即是钢化后的玻璃。

钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔，使气体传热可以忽略，同时采用Low-E玻璃，
大幅抑制辐射传热，保证V玻的传热系数（U值）低至0.4W/(m2�K)。同时，V玻保温隔热性能是中空玻
璃的2-4倍，是单片玻璃的6-10倍，独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要求。

红谷滩新区钢化玻璃-江西汇投钢化玻璃定做-钢化玻璃门价格由南昌市汇投实业有限公司提供。“江西
钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”选择南昌市汇投实业有限公司，公司位于：江西省
南昌市南钢货场一路18号，多年来，汇投钢化厂坚持为客户提供好的服务，联系人：姜经理。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇投钢化厂期待成为您的长期合作伙伴！
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