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玻璃鳞片胶泥的使用寿命；

玻璃鳞片胶泥在20%以下稀流酸或稀严酸介质环境中： 

1、耐高温玻璃鳞片胶泥在160摄氏度以下的防腐寿命大于20年；

2、普通型玻璃鳞片胶泥在100摄氏度以下的防腐寿命大于20年。

具体防腐寿命和产品质量、施工工艺等息息相关，以上数据均为理想状态下预测结果。



玻璃鳞片的防腐产品为何颜色多样？

现在市面上有很多种的环氧煤沥青漆，大致可以分为两种一种是高温玻璃鳞片胶泥、二种是中温玻璃鳞

片胶泥。

这两种只是一个笼统的分类。一般高温材料要比中温材料在价格上高一些。

为什么环氧煤沥青漆的颜色有这么多种？是不是不同的颜色价格也不同？

现在醉常见的颜色有绿色、红色、灰色。颜色是可以根据客户不同的要求来进行定做的，。

忧质的用环氧玻璃鳞片漆产品，是现代用的漆料产品醉重要的一个基本的特色类型的产品，它的实际应

用性特点达到了菲常的程度，而且适合现实的经营中方便应用，它的重要作用本身，就具备了菲常忧秀

的品质，也是重要的忧质产品。

为何重防腐类涂料需要加入玻璃鳞片？

涂料作为防腐蚀醉简单的方法是要使介质与基体隔决，但涂层通常均存在孔隙，一种是结构孔隙，其大

小与涂料成膜物质的分子结构有关；



另一种是涂料成膜过程中由于溶剂等挥发形成的针孔，而介质如水、酸和碱等小分子的直径一般均比涂

层的结构空隙要小；

再加上这些与涂层接触的介质都是直线的通过涂膜，而涂层又不可能涂的很厚（否则会产生裂纹），因

此就一般防腐涂料而言，即使该涂料可以较好的耐其所接触的介质腐蚀，但它抵挡不住这些介质向基体

的扩散渗透，

这就是说普通的防腐蚀涂料只能在大气中防腐，而不能在管道及罐内起衬里的作用，尤其在有液相介质

和温度较高的场合使用；

玻璃鳞片的加入使涂料发生了变化；

一是可以使涂层达到防腐所需的厚度而不会发生裂纹，这是因为玻璃鳞片把涂层分割成许多小空间，从

而大大地降低了涂层的收缩应力和膨胀系数；

二是由于玻璃鳞片的多层平行的与基体排列，从而使介质扩散渗透的路线变得弯弯曲曲，延长介质扩散

渗透到基体的时间。



通过水蒸气穿透实验证明，0.1mm厚的玻璃鳞片涂层相当于0.7mm厚的环氧树脂涂层。

什么样的玻璃鳞片才能增qiang防腐性能？

1、玻璃鳞片片径的选择：

玻璃鳞片的片径对涂料的性能有着多方面的影响，主要表现在：

（1）玻璃鳞片的片径大，纵横比（片径/片厚）就大，利于鳞片在涂层中的平行排列，对介质渗透的屏
蔽作用大；

（2） 玻璃鳞片片径大，鳞片混入涂料后，带入的空气多，气泡增多，降低了涂层的抗渗透性。 

 2、玻璃鳞片的用量标准：

不同的玻璃鳞片掺入量主要影响防腐胶泥的吸水率、耐磨性、渗透性能，不同资料表明，玻璃鳞片用量
占到了20—30的百分比时，各性能是较好的，使用玻璃鳞片的同时，辅以其它惰性颜料、填料可以填充
鳞片间空隙，加qiang涂层的致密性，整个涂层的防腐性得以加qiang。
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