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产品详情

烧结彩色石英砂与普通染色砂有什么区别？

答：

对于目前市场需求的各类彩砂产品多种多样，这里主要介绍我厂生产的烧结彩色石英砂产品，此类产品

可以说是结合了石英砂的优点和彩砂颜色上的需求，大大提高了使用者良好的使用效果。烧结彩色石英

砂与普通染色砂的区别：

一、我们来说一下普通染色石英砂

1.人工上色石英砂：是经过特制石英砂染制而成的，具有不腿色的特点,弥补了天然石英砂的色彩不鲜艳

及色彩品种少等缺点，色彩牢固、好、不褪色。

2.天然彩色石英砂：彩色石英砂其原料主要来源于精制石英砂、但他色彩少，主要以白色为主。

上述使其优点，但是其缺点是上色石英砂虽然石英砂本身具有耐酸碱的性能，但是其颜色经过酸碱环境

后会有褪色现象出现，使用年限有所缩短。

二、烧结彩色石英砂的制作工艺

1.将石英砂颗粒通过特殊磨圆处理，使之颗粒圆滑，并经过多级分筛处理，进行粒度配比，优化粒度级

配，加大堆积密度；



2.经过化学键烧结于石英砂上，色彩牢固永恒；并且丰富多彩，品种齐全，可以满足客户的多种需求；

3.硬度高，耐磨性好，与环氧、聚氨脂等树脂结合性能优越。

经过烧结处理后的石英砂和颜色融为一体，可以说同样具有了耐酸碱的性能。大大提高了使用寿命。

 

室内装修都会沙子和水泥，人们装修都会要求结实耐用，在传统装修房屋过程中，用得较多的材料应该

就是被称为多功能的河沙了，因为河沙和水泥混合，成为较重要的装修骨料，贴地板砖台面砖和外墙砖

、粉刷墙面都离不开河沙的身影。

这里提到的石英砂，就是目前正在迅速替代河沙的一种优质装修建筑材料，相信您已经了解了石英砂与

河沙的区别，随着生活水平的不断提高，人们对室内家居装修的要求也在不断地发生地变化。随着近年

来国家对新型环保建材的严控，河沙的在室内装修时的一些不利的弊端也逐渐暴露出来，比如瓷片受潮

脱落发生的安全事故，地板砖鼓胀，室内墙面颜色不均等等问题。

一种硬度更高，更加环保的新型建材，使用石英砂作为骨料，辅以高分子材料粘合，经建筑检测站检测

，因石英砂的硬度高，且化学性能稳定，使用石英砂作为骨料的高分子材料，受自然条件因素影响小，

经久耐用。

石英砂将逐步替代河沙，成为未来室内装修的主要材料，也将为石英砂市场的发展提供一片更广阔的空

间。

石英砂和金刚砂的相同处就是都可以用作喷砂除锈，所以除了喷砂金刚砂、石英砂材料的质量外，喷砂

工艺尤为重要!以下是喷砂工艺的详细说明：

1.采用液体喷砂来清理精铸件,不仅能

清除铸件表面的氧化皮及残留物,还能起抛光作用,提高铸件的表面光洁度。特别是 对形状复杂的无余量

的精铸件,采用液体喷砂清理和抛光是较经济有效的工艺方法,例如航空发动机的涡轮叶片等.喷砂石英砂,

喷砂用石英砂,铸造用石英砂

采用液体喷砂来清理压铸件能使零件露不错泽

一致的金属本色,使零件的外观更美观。如采用液体喷丸效果更好,同时还可以提高

零件的表面硬度和抗蚀能力。液体喷丸还可以达到装饰的作用,如各种仪表外壳、框架等。

喷砂石英砂,喷砂用石英砂,铸造用石英砂

对砂型铸造的铝合金铸件、铜合金铸件采用液体喷砂同样得到较高

的表面质量。但对较粗糙的铸钢、铸铁毛坯,一般不推荐采用液体喷砂工艺。



2. 喷砂金刚砂、石英砂如何清除氧化皮

热处理后的氧化皮及残盐,采用液体喷砂清

理不仅能清除氧化皮而且还能提高零件的表面光洁度。尤其对形状复杂的模具及准确 零件液体喷砂效果

更为突出。例如锉刀在热处理后采用液体喷砂不但无损锉刀的刃口部分,还能提高锉刀的使用寿命。

热轧后的各种稀有金属板材,也可采用液体

喷砂清除氧化皮及斑渍,为冷轧作准备,提高板材的表面质量。
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