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判断压铸脱模剂的好与坏，当然真实的方法，就是科学测试。

但是由于压铸脱模剂的种类太多，太杂；不同的脱模剂，迪庆压铸油性脱模剂，用不同微乳化液，高分
子聚合物系列乳液，矿物油基皂质乳液，还有固态粉体，没有统一的成分，就没有统一的标准。

目前很多厂家判断压铸脱模剂的好坏，是参考涂料或者润滑油的检验标准；检验脱模剂密度，粘度，闪
电，冰点，酸碱性PH值，固体含量，这些数值，对于脱模剂，其实没有多少的意思很说明。

好的脱模剂，是在实践中产生的，要注意脱模剂的结膜性，耐温，压铸油性脱模剂价格，高温，保温效
果，压铸油性脱模剂批发，以及润滑性，耐冲刷，压铸油性脱模剂价钱，乳化稳定性，是否有残留物质
，是否腐蚀模具，稀释兑水后的分散性，这些性能直接决定脱模剂是否保护模具，提高模具使用时间寿
命，以及压铸件能否顺利成型和从模具中取出。

建筑工程混凝土浇筑墙体，柱子，桥梁等，脱模剂，都需要模板，为了好脱模，保护模板，延长模板的
使用寿命，预制构件脱模剂，工程都会用到混凝土脱模剂，哪种混凝土脱模剂脱模效果好？

关于混凝土脱模剂效果好，小编认为选对就好，为什么说选对就好，根据我们所做工程使用的模板进行
选择，一般铝模板用水性脱模剂效果好，如果用的是钢模板，木模板用油性脱模剂效果好。对于不同材
质的模板及不同施工条件和饰面要求的混凝土须选用适应的脱模剂，才能收到良好的效果。

在铸件很小的出模区域，高的充型压力可能促进粘模。在满足铸件质量前提下尽可能降低充型压力，静
压和增压都重要，调压同时要根据PQ2图计算调节其他参数。



高模温和浇注温度将提高粘模倾向，当有几个因素影响粘模时，降低模温或浇注温度是矫正的很好途径
。

易发生粘模的地方可使用高强度特殊材料，如Mo-785，Ti-6AI-4V和Anviloy   1150。各种模具表面处理
方法可以明显减少粘模。如渗氮和碳氮共渗处理、物理气相沉积致密层如{TiAl}N和CrC和铝膜等、模具
表面的强化处理，模具涂层---CVD，PVD，TD等。对已出现的粘模需尽快消除，如任其发展，将出现
越来越多的困难和反复。
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