
玻璃隔层板 垫板 健明胶垫板厂家

产品名称 玻璃隔层板 垫板 健明胶垫板厂家

公司名称 东莞市健明包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇卢屋村荔枝园商业街一路3号

联系电话  13790285858

产品详情

如何有效判断中空板的质量?

如何有效判断中空板的质量？中空板也叫万通板、瓦楞板，它是一种重量轻、没有毒、没
有污染、防水、防震、耐腐蚀、颜色丰富的新型环保材料。相比于注塑产品，中空板具有
防震、可灵活设计结构，不需开注塑模具等优势。随着社会的发展，更能满足人们的不同
需求。那么我们该如何有效判断中空板的质量？1、清洁：不腐朽，不吸收水分，易冲刷
，易晒干，垫板，没有蛀虫和细菌的问题。2、安全：分量轻，没有钉子与其它杂物。3、
运用性：分量轻，操作简略，尺寸能够定制。4、运用寿命长，可回收再利用。5、挠曲力
：即时的挠曲力能够阻碍中空板上的商品在被叉车托起时散落。6、曲折：中空板在被放
到货架上之后，其曲折会逐步添加，在主动货仓中曲折不能超出10毫米。7、抗碰击性和
耐用性。8、动载分量：叉车一次所能答应举起的大分量(Kg)；静载：在堆码时，下面的
中空板所能接受的大分量；架空荷载：将中空板包装的货品放在货架上时答应的大分量。
荷载量的不一样与货架、温度及仓储期有密切关系。

塑料中空板行业发展中存在哪些问题?

塑料中空板行业发展中存在哪些问题？中空板制品是采用聚原料挤出成型，是一种新型结
构材料。东莞中空板具有质轻、坚韧、没有毒无味、美观、抗压、防潮、外形平整、耐油
污等特点。材料性能稳定、不易老化，是符合新世纪要求的优良替代包装材料。广泛适用
于电子、五金、广告、物流、等行业。那么塑料中空板行业发展中存在哪些问题？1、我
国塑料中空板企业大多数为中小企业，管理水平较低，大中型骨干企业较少，许多产品未



形成集约化规模经营。我国已经是世界塑料中空板生产大国，但企业产能规模与发达国家
相比却存在较大差距。2、企业自主能力弱，缺乏高水平的人才，行业中缺乏品牌。当前
，我国企业产品研发普遍以为主，缺少。尽管我国已建成比较完整的塑料中空板科研与生
产体系，基本能够满足塑料工业的发展需要，也开发了不少新产品，甚至部分产品已达到
世界先进水平，但目前80%以上的助剂产品为产品。3、产品结构不尽合理，中低端产品
多，塑料隔层板，产品，高质量、高附加值产品少。出口产品附加值较低。根据客户个性
化需求生产的品种不多，同时产品质量不够稳定，有些塑料中空板产品品种单调，玻璃隔
层板，形不成系列体系，行业中缺乏。4、与国外先进企业相比，我国企业的工艺术技水
及装备相对落后，关键技术装备主要依赖进口，部分产品还存在着高排放、高污染的问题
。我国企业生产工艺技术装备相对老化，部分企业20世纪六七十年代建成装置仍在使用，
这些装置资源利用率低、物耗能耗高、污水排放量大，不能适应当今塑料中空板国际市场
的竞争要求。

塑料中空板在生产中容易出现哪些问题？塑料中空板也叫中空隔子板、万通板等，是一种
重量轻（空心结构）、没有毒、没有污染、防水、防震、耐腐蚀、颜色丰富的新型材料。
随着社会的发展，人们对东莞塑料中空板的质量和功能的要求有所提高。但是在实际生产
过程中塑料中空板容易出现一些问题，那么具体表现在哪些方面呢？1、欠注在塑料加工
中，由于型腔填充不满，导致塑件外形残缺不完整的现象。2、溢料飞边模塑过程中，溢
入模具合模面缝隙间并留存在塑件上的剩余料。3、波流痕由于熔料在模具型腔中的不适
当流动，导致塑件表而产生年轮状、螺旋状或云雾状的波形凹凸不平的缺陷。4、熔接痕
塑件表面的一种线状痕迹，系由注射或挤出中若干股流料在漠具中分流汇合，隔层垫板，
熔料在界面处未完全熔合，彼此不能熔接为一体，造成熔合印迹，影响塑件的外观质量及
力学性能。5、压裂指透过表面覆盖的树脂层可以看见层压塑料较外面的一层或几层增强
材料中所具有的明显裂纹。6、皱裂层压塑料表面产生和明显分开的一种缺陷。7、皱折塑
件表面一层或多层出现折痕或的外观缺陷。8、表面混浊指塑件表面产生有空隙的裂缝及
由此形成的破损。由于长时间或反复施加低于塑料力学性能的应力而引起塑件外部或内部
产生裂纹的现象称为应力开裂;由于塑件在特定温度下经受一定时问的恒定负荷作用而突
然完一全的现象称为应力;某些热塑性期件过度暴露在较高温度下发生的裂纹及称为热应
力开裂。
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