
镀层厚度检测 镀层化学成分分析

产品名称 镀层厚度检测 镀层化学成分分析

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:镀层检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测产品范围

按用途：

①防护性镀层：如Zn、Ni、Cd、Sn和Cd－Sn等镀层，作为耐大气及各种腐蚀环境的防腐蚀镀层；

②防护装饰镀层：如金和金合金、Cu、Ni、Cr、Ni－Fe－cr复合镀层等；

③装饰性镀层：如Au、A9以及Cu。孙仿金镀层、黑铬、黑镍镀层等；

④修复性镀层：如电镀Ni、Cr、Fe层进行修复一些造价颇高的易磨损件或加工超差件；

⑤功能性镀层：如Ag、Au等导电镀层；Ni－Fe、Fe－C0、Ni－C0等导磁镀层；Cr、Pt－Rll等高温抗氧化
镀层；Ag、Cr等反光镀层；黑铬、黑镍等防反光镀层；Pb-Sn-Cu三元合金、硬铬、Ni、SiC等耐磨镀层；
Ni、VIEE、Ni、C（石墨）减摩镀层等；Pb、Cu、Sn、Ag等焊接性镀层；防渗碳镀Cu等

按方法------电化学法镀覆：镀锌、镀铬、镀铜、镀黄铜、镀镍、镀黑镍、镀硬铬、镀乳白铬、多层镀铬
、镀黑铬、镀锡、镀铅锡合金、镀铁、镀金、镀银、镀铑等，化学法镀覆：镀镍等、热浸法镀覆：镀锌
铝镁稀土合金等

常见检测项目

防护装饰镀层------外观质量、残留盐的测定、厚度、硬度、结合强度、孔隙率、内应力、延伸率、抗拉
强度、耐腐蚀性、可焊性、表面粗糙度、耐磨性、抗变色等级、电气性能、镀层成分等

功能性镀层------外观、厚度、耐热性和结合力、化学成分（
Pb、Sn、Cu）、硬度、结合强度、孔隙率、光亮度等



按镀覆方法------外观、厚度、附着强度、防护能力、孔隙率、化学成分分析（铜、锌）、抗变色能力、
硬度、防护能力、可焊性、抗变色能力、电绝缘性等

常用检测标准

CB 1298-1998  Pb-Sn-Cu三元合金减摩镀层技术要求和检验方法

CB/T 3764-1996  金属镀层和化学覆盖层厚度系列及质量要求

DL/T 2312-2021  输变电工程钢构件热浸镀锌铝镁稀土合金镀层技术条件

GB/T 11379-2008  金属覆盖层 工程用铬电镀层

GB/T 12305.6-1997  金属覆盖层 金和金合金电镀层的试验方法 第6部分:残留盐的测定

GB/T 12307.3-1997  金属覆盖层 银和银合金电镀层的试验方法 第3部分:残留盐的测定

GB/T 12332-2008  金属覆盖层 工程用镍电镀层

GB 12333-1990  金属覆盖层 工程用铜电镀层

GB/T 12599-2002  金属覆盖层 锡电镀层 技术规范和试验方法

GB/T 12600-2005  金属覆盖层塑料上镍+铬电镀层

GB/T 13322-1991  金属覆盖层 低氢脆镉钛电镀层

GB/T 13346-2012  金属及其它无机覆盖层 钢铁上经过处理的镉电镀层

GB/T 13744-1992  磁性和非磁性基体上镍电镀层厚度的测量

GB/T 13913-2008  金属覆盖层 化学镀镍-磷合金镀层 规范和试验方法

GB/T 15675-2020  连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带

GB/T 15717-1995  真空金属镀层厚度测试方法 电阻法

GB/T 17461-1998  金属覆盖层 锡-铅合金电镀层

GB/T 17462-1998  金属覆盖层 锡-镍合金电镀层

GB/T 20492-2019  锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线

GB/T 24514-2009  钢表面锌基和（或）铝基镀层 单位面积镀层质量和化学成分测定
重量法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 25052-2010  连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2518-2019  连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带



GB/T 28485-2012  镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀模拟法

GB/T 29559-2013  表面化学分析 辉光放电原子发射光谱 锌和/或铝基合金镀层的分析

GB/T 29777-2013  玩具镀层技术条件

GB/T 3082-2020  铠装电缆用热镀锌及锌铝合金镀层低碳钢丝

GB/T 31926-2015  钢板及钢带 锌基和铝基镀层中铅、镉和铬含量的测定 辉光放电原子发射光谱法

GB/T 31927-2015  钢板及钢带 锌基和铝基镀层中铅和镉含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

GB/T 31931-2015  钢板及钢带 锌及锌合金镀层中六价铬含量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 32484-2016  表壳体及其附件 气相沉积镀层

GB/T 32963-2016  锌铝合金镀层钢丝缆索
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