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钢结构构造检测包括哪些方面？杆件长细比、支撑体系（包括支撑布置形式、支撑杆件弯曲或断裂情况
、连接部位有无破损、松动、断裂等、构件尺寸等）、构件截面的宽厚比等。1、钢结构力学性能检测：
a.金属原材如钢板、圆钢拉伸检测（抗拉强度、屈服强度、断后延伸率）、弯曲试验、冲击试验（常温
冲击、低温冲击、时效冲击）、硬度等韧性和塑性性能检测，钢筋拉伸检测（屈服强度、抗拉强度）、
弯曲等性能。钢板的Z向拉伸试验。b.金属焊接件的焊接工艺评定，钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。c.金
属硬度试验是金属抵抗局部变形，特别是塑性变形，压痕或划痕的能力，是衡量金属材料软硬程度的一
种指标。硬度包括：维氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。2、钢结构紧固件力学性能检测螺栓连
接副扭矩系数、紧固轴力、拉伸（屈服强度、抗拉强度）、楔负载试验、螺栓螺母保载试验、螺栓螺垫
圈硬度等性能、螺栓连接板抗滑移系数检测。螺栓化学分析，高强螺栓力学拉伸、弯曲、冲击检测。钢
筋原材力学性能检测，钢筋焊接件力学性能检测，钢筋现场拉拔检测，化学锚栓现场拉拔检测。二、涂
料原材料检测1.涂料常规检测、内外墙涂料、防火涂料、防腐涂料的检测，常规检测项目有：容器中状
态、颜色及外观、粘度、流出时间、细度、比重、遮盖力、干燥时间、不挥发物含量、镜面光泽、硬度
、柔韧性、耐弯曲性、附着力、耐冲击性、耐水性、耐化学试剂性、耐热性、流挂性、耐湿热性、耐磨
性、耐盐雾性、耐老化性。2.钢结构涂装质量检测，常规检测项目有：钢结构涂装外观检测、钢结构涂
层附着力检测、钢结构涂层厚度检测。3. 钢结构化学成分分析：钢材化学成分分析分为光谱分析与湿法
分析，化学分析元素有：C、P、Si、Mn、Cr、Ni、Cu、Mo、V、Ti、Al、Nb、W、B。服务对象各类钢
结构检测鉴定、钢结构厂房检测、工厂钢结构检测、钢结构无损检测、钢结构安全检测鉴定、钢结构探
伤检测报告、钢结构挠度检测、钢结构焊缝探伤检测服务范围全国报告周期1-2周
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