
弹簧垫圈韧性试验 垫片弹性试验

产品名称 弹簧垫圈韧性试验 垫片弹性试验

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数 GFQT:垫片弹性试验
周期:5-7
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

检测范围

垫圈：平垫圈-C级、大垫圈-A和C级、特大垫圈-C级、小垫圈-A级、平垫圈-A级、平垫圈-倒角型-A级、
钢结构用高强度垫圈、球面垫圈、锥面垫圈、工字钢用方斜垫圈、槽钢用方斜垫圈、标准型弹簧垫圈、
轻型弹簧垫圈、重型弹簧垫圈、内齿锁紧垫圈、内锯齿锁紧垫圈、外齿锁紧垫圈、外锯齿锁紧垫圈、单
耳止动垫圈、双耳止动垫圈、外舌止动垫圈、圆螺母用止动垫圈等。

垫片：金属平垫片、金属波纹型垫片、金属齿形垫片、金属环形垫片、金属透镜垫片、金属O形环垫、
八角形环垫、椭圆形环垫、RX和BX型自紧密封环垫等。

检测项目

项目名称 规格及取样
弹性试验 每种规格取3个试样
韧性试验
扭转试验

硬度试验（维氏、布氏、洛氏）
抗氢脆试验

表面缺陷 每种规格取8个试样
尺寸 每种规格取20个试样

相关标准

GB/T 3103.3—2000  紧固件公差  平垫圈 GB/T 95—2002  平垫圈  C级
GB/T 3098.17—2000  紧固件机械性能  检查氢脆用预载荷试验 平行支承面法 GB/T 96.1—2002  大垫圈  A级
JB/T 9151.4—1999  紧固件测试方法  尺寸与几何精度  垫圈  GB/T 96.2—2002  大垫圈  C级
JB/T 9151.7—1999  紧固件测试方法  尺寸与几何精度  挡圈 GB/T 97.1—2002  平垫圈  A级



GB/T 93—1987  标准型弹簧垫圈 GB/T 97.3—2000  销轴用平垫圈
GB/T 97.2—2002  平垫圈  倒角型  A级 GB/T 848—2002  小垫圈  A级
GB/T 97.4—2002  平垫圈  用于螺钉和垫圈组合件 GB/T 849—1988  球面垫圈
GB/T 97.5—2002  平垫圈  用于自攻螺钉和垫圈组合件 GB/T 850—1988  锥面垫圈
GB/T 852—1988  工字钢用方斜垫圈 GB/T 851—1988  开口垫圈 
GB/T 853—1988  槽钢用方斜垫圈  GB/T 854—1988  单耳止动垫圈
GB/T 858—1988  圆螺母用止动垫圈  GB/T 855—1988  双耳止动垫圈
GB/T 859—1987  轻型弹簧垫圈 GB/T 856—1988  外舌止动垫圈
GB/T 860—1987  鞍形弹性垫圈 GB/T 861.1—1987  内齿锁紧垫圈
GB/T 861.2—1987  内锯齿锁紧垫圈 GB/T 862.1—1987  外齿锁紧垫圈
GB/T 862.2—1987  外锯齿锁紧垫圈 GB/T 955—1987  波形弹性垫圈
GB/T 956.2—1987  锥形锯齿锁紧垫圈 GB/T 956.1—1987  锥形锁紧垫圈
GB/T 7246—1987  波形弹簧垫圈 GB/T 5287—2002  特大垫圈  C级
GB/T 883—1986  锥销锁紧挡圈 GB/T 7244—1987  重型弹簧垫圈
GB/T 884—1986  螺钉锁紧挡圈 GB/T 7245—1987  鞍形弹簧垫圈
GB/T 885—1986  带锁圈的螺钉锁紧挡圈 GB/T 886—1986  轴肩挡圈
GB/T 891—1986  螺钉紧固轴端挡圈 GB/T 893—2017  孔用弹性挡圈
GB/T 892—1986  螺栓紧固轴端挡圈 GB/T 894—2017  轴用弹性挡圈
GB/T 895.1—1986  孔用钢丝挡圈 GB/T 896—1986  开口挡圈
GB/T 895.2—1986  轴用钢丝挡圈 GB/T 921—1986  钢丝锁圈
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