
ZKS -100砂浆凝结速度时间测定仪实验室仪器

产品名称 ZKS -100砂浆凝结速度时间测定仪实验室仪器

公司名称 河北中仪伟创试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 献县昌盛路中段

联系电话 13810979607 13373070969

产品详情

ZKS -100砂浆凝结时间测定仪www.zywcyq.com

*产品概述

本产品是根据中华人民共和国行业标准JGJ70- -90《建筑砂浆基本性能试验方法>而设计的专用仪器。适用于测定墙面砂浆和砌墙砂浆以贯入阻力表示的凝结速度和凝结时间。是各建筑科研单位、大专院校试验室的专用设备之yi。

*主要技术参数

检测范围: 0~ 100N

分度值: 0.5N

zui大行程: 50mm

试针截面积: 30m㎡

试模内径、深度: φ140x 75mm

*使用方法

1、搅拌均匀的砂浆装入试模内，离上口平面约10毫米抹平，砂浆表面泌水不清除

2、将试模放在圆盘上，此时将压力显示器清零（显示器设定见附录）

3、操作者用手将压杆垂直向下施压力，在10秒时间内将试针缓慢而均匀地垂直贯入砂浆25ml

4、压力显示器上所示为Xyi次测定值，同时将限位螺母调到适当位置，放开压杆，试针在弹簧力作用下
复位

5、按每半小时重复yi次，当阻力值达到0.3MPa时改为15fen钟测定yi次，直到阻力值达到0.7MPa为止

具体试验方法，请参照国华人民共和国行业标准JGJ70-90，关于建筑砂浆基本性能试验方法X六章，砂浆
凝结时间测定仪有关规定执行。

https://zywcyq.vip.webportal.top/manage_v2/index.jsp


*操作规程

⑴将搅拌均匀的砂浆装入试模内，离上口平面约10mm抹平，将试模放在压力器圆盘上，此时旋动调零螺母，将压力器指针调到零位。

⑵然后用手将压杆垂直向下旋压力，在10s内将试针贯入砂浆25mm，这时压力器刻度盘上所示为次测定值，同时将调节螺母调到位置(与试针座上端平齐)，放开压杆，试针在弹簧力作用下复位，按每半小时重复yi次，当阻力值达到0.3MPa时改为15min测定yi次，直到阻力值达到0.7MPa。

⑶计算砂浆贯入阻力值。

⑷试验结束后，将工作台面板、试针和接触面擦净；将砂浆凝结时间测定仪试模内试样取出，擦洗干净，涂上油防锈。
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*维护保养

1、试验结束，须将工作台面板，试针及接触片擦洗干净。工作台面勿受重压(小于1Okg)。

2、将试模内试样取出，擦洗干净并上油防锈，使用前上脱模剂。

3、滑动部分应经常注油润滑，使仪器工作正常。

4、砂浆凝结时间测定仪应安放在室温在20℃左右安静及无腐蚀无介质的环境中

公司主营：
力学检测仪器系列、水泥检测仪器系列、砂浆检测仪器系列、混凝土检测仪器系列、沥青检测仪器系列、路面检测仪器系列、土工检测仪器系列、砌墙砖检测仪器系列、防水卷材检测仪器系列、土工布检测仪器系列、建筑门窗检测仪器系列、安全检测仪器系列、无损检测仪器系列、颗粒分析仪器系列、标准样品系列、试模系列、天平系列等十七大系列检测仪器。
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