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随着金属铝板市场的迅速发展，也越来越多的工厂加入铝单板加工行业，在这鱼目混珠的
市场里客户经常会容易忽略一个重要问题，那就是在采购的时候选择“厚度”这个问题，
对于幕墙铝单板厚度怎样来选择?相信大家都有不同的看法，虽然幕墙铝单板厚度这个词
在我们平时的采购过程中很常遇到，但为什么强调要注意厚度呢?一般的室内铝板厚度范
围在0.6mm到3.0不等，而幕墙铝单板常用的厚度一般在1.5-3.0之间，厚度可以根据客户和
项目设计的要求定制。下面就跟随我们来了解幕墙铝单板，从而更好的进行采购。

对于房屋外墙工程建设来说，外墙铝单板的选择就显得更为重要，一般来说我们室内铝板
厚度选择都在0.6-0.8mm以上，而室外厚度选择少于1.5的幕墙铝单板材都要经过各方面的
审核和设计要求来决定，无论在使用年限上还是保障上来考虑1.5厚度都不适合用于外墙
，比如夏天的雷雨时节雨稍微一大对于厚度太薄的幕墙铝单板来说就是一种致命的硬伤，
厚度薄、承受能力差，因此在众多损坏的阻燃型幕墙铝单板中厚度都是小于1.5的，这也



说明着其实当发生自然灾害时，幕墙铝单板的厚度能起到很好的作用，希望大家不要因为
便宜就选择厚度薄的板材，考虑到长久使用和性能方面还是要选择适合自己的厂家从而进
行采购幕墙铝单板材料。
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首先冲孔铝单板的优劣不全取决于薄厚，关键所在铝型材的质地。穿孔铝单板表面处理包
括静电喷涂、烤漆、辊涂、珠光辊涂、涂膜等。其中，静电喷涂和烘漆的使用寿命短，粉
末喷涂铝板单板厂家，容易出现色差，粉末喷涂铝板单板定制，滚动涂层和珠光滚动涂层
板的使用寿命居中，没有色差。涂布板可分为普通薄膜和进口薄膜。普通涂膜的使用寿命
低于滚涂板的使用寿命，进口瓷膜的使用寿命可达20年以上而不变色。

冲孔铝单板表面处理技术，现阶段通常历经铬化处理后，再选用氟碳喷涂处理。聚偏氟乙
烯树脂，含氟碳涂料，漆和清漆。通常分为两层、三层或四层。在此阶段，氟碳涂料具有
优异的耐腐蚀性和耐候性，能抵抗酸雨、盐雾和各种大气污染物，具有优良的耐寒性和耐
热性，能抵抗强烈的紫外线辐射，能长时间的褪色和粉化，具有较长的使用寿命。提出了
一种氟碳喷涂板。

另外，还要重视冲孔铝单板工艺。该工艺是片材与表面之间的粘附性，这对于顾客来说是
容易忽略的。如果生产工艺不好，对产品的使用寿命有很大影响。建议在选用铝单板时，
应向生产厂家了解。

铝单板的加工过程

世界上的铝单板有氟碳喷涂铝单板和辊涂两种，河北粉末喷涂铝板单板，国内暂时还没有
辊涂生产线，粉末喷涂铝板单板加工，所以这里单板的加工过程主要是讲的氟碳喷涂生产
。喷涂生产铝单板分为两大步骤：首先是钣金加工。这个过程主要是通过对平板经过裁剪
、折边、弯弧、焊接、打磨等工序，把铝单板加工成施工所需的形状和尺寸。其次就是喷
涂。喷涂就是在加工好的钣金上喷涂油漆。喷涂分为两种，一种是人工喷涂，一种是机器
喷涂。机器喷涂一般只适合规则的平板，但这种铝单板在实际的使用中用的比较少，国内
大部分厂家采用的人工喷涂。人工喷涂是一个危险的工作，因为油漆的挥发性和毒性都比
较强，很容易造成慢性苯系列，严重影响人的健康。人工喷涂的一大优点就是不管量的大
小，颜色都可以任选，而铝塑板的辊涂须达到固定量才可以加工。铝塑板的加工过程较之
铝单板复杂一些，主要是有化成、涂装、复合和修边四大工序，这四个过程除了修边以外
其它都是自动化生产。从其加工过程可以看出，铝塑板在环保方面占有优越性。再加上铝



单板的钣金加工过程的简易，有些私人作坊也开始涉足，严重影响了铝单板的市场质量的
稳定。

天津欧绅建材-粉末喷涂铝板单板定制-河北粉末喷涂铝板单板由天津市欧绅建材有限公司提供。天津市
欧绅建材有限公司在金属线、管、板制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧绅一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈宝栋。
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