
工地旗杆 双雄金属制品 鹰潭旗杆

产品名称 工地旗杆 双雄金属制品 鹰潭旗杆

公司名称 南昌市双雄金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商
务办公楼1304室(13层)

联系电话 13607086277 13607086277

产品详情

  常见的旗杆生锈的原因分析以下几种:

       1.旗杆的材质没有达到-个安全标准，有些小旗杆生产厂家为了能够节省原材料成本，劣质不
锈钢或重复使用的不锈钢材料失去了原有的材料特性，导致成品生锈的一方面。

        2.不同的不锈钢材质，会有不同情况的锈蚀，201不锈钢旗杆比304不锈钢旗杆容易生锈。

     
3.周围的环境中含有大量的酸性，碱性物质或气体，也容易对不锈钢材料产生化学反应，造成腐蚀。

       4.不锈钢旗杆设计使用一个过程管理中有油污，油渍，颗粒物灰尘等异物附着时，容易对旗杆
表面质量造成腐蚀。

      解决办法:

   
1.当不锈钢旗杆表面被油脂，润滑油污染时，可以使用软布擦拭干净，然后使用中性洗涤剂或者清洗。

     2.当不锈钢旗杆表面出现彩虹纹，因为过多使用洗涤剂或者油造成的，洗涤时用温水中性洗涤剂
可清洗干净。

     3.当不锈钢旗杆表面有灰尘或者易出去的污垢的，可以使用肥皂，弱性洗涤剂或者问说冲洗。不
锈钢旗杆表面的商标、贴膜当使用温水或者弱洗涤剂来清洗，粘结剂成分应该使用酒精或者冲洗。

   
4.当不锈钢旗杆便面出现锈渍时，可以用10%的或者研磨洗涤剂清洗，也可以用专门]的洗涤剂清洗。

     5.因此，如果想要不锈钢旗杆保持光亮、洁净的表面，同时延长其使用寿命



企业旗杆的高度标准是多少

企业旗杆高宽比为8米到20米不一，要考虑到工业厂房或写字楼的高宽比，及其场所的尺寸

企业旗杆一般挑选3支，5支的数

还可以依据公司的具体要求安裝大量的旗杆，比如兴化开发区服务大厦安裝108根15米不锈钢锥型旗杆，

青运会安裝100支9米不锈钢旗杆，北京市农展会安裝21支不锈钢旗杆等企业旗杆旗子如何挂

旗杆安裝进行后挂旗子是有一定的规定和参照标准，我厂历经很多年的积累经验和向人员求教，旗杆定
做厂家，汇总以下：

如果是三支之上的旗杆，旗杆中间的一根要挂挂中国，这一标准不可以更改，

如果是一根不锈钢旗杆得话更应挂中国。

（2）旗杆两侧是能够挂企业旗杆的，可是公司旗要比旗杆矮半边。

（3）中外资企业中外合资企业，鹰潭旗杆，中国要稍高于海外4CM上下。



不锈钢旗杆出现凹陷应如何修复

首先判断一下凹陷的程度，锥形旗杆供应商，如果旗杆出现了明显的弯曲，那么这种情况很容易因为旗
杆自身重量的影响出现弯折，建议联系旗杆厂家进行加固或者更换。

   如果只是小的凹陷呢？据从事临沂不锈钢旗杆研发生产的行业讲，在不影响安全的前提下，可采用
千斤顶、内部打支架，拿千斤顶顶出来。但因为旗杆整体长度很大，工地旗杆，解决底座位置的地方可
以使用这种方法，但因为需要把旗杆拆下来，因此推荐固定牵拉的办法。

   也就是在不锈钢旗杆凹陷处焊接一个拉手，通过外力修复旗杆，然后在对表面进行处理。表面处理
方法如下：对待修表面进行粗化处理并用清洗剂进行清洗。按质比量A:B=7:1或体积比A:B=4:1将A、B两
组份混合均匀，并在规定操作时限内用完。

将混合好的材料逐层涂敷于待修部位，层要压实，使之与基材充分浸润。如后序需机械加工，要留出适
量加工余量。20～25℃固化8小时可以进行机械加工，24小时后投入使用，若温度低应采用加热或延长固
化时间来促进固化。

工地旗杆-双雄金属制品(在线咨询)-鹰潭旗杆由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品
有限公司位于江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前双雄金属制品在不锈钢及制品中享有良好的声誉。双雄金属制品取得全网商盟认证
，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双雄金属制品全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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