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产品名称 宿州混凝土的修补技术 清水混凝土的修补技术
清兆

公司名称 郑州清兆建筑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市二七区沅江路87号海悦华府3号楼2
单元1403

联系电话 15537076662 15537076662

产品详情

标题3演示(可以不写标题)

  1、使用钢丝刷或角磨机配金刚石角磨片打磨裂缝四周不小于20mm的范围，目的是
清除混凝土表面炭化部分和污染物，打磨深度为1~3mm。2、用脱脂棉丝蘸或酒精擦洗打
磨过的区域，以去除混凝土粉末和灰尘。

 混凝土修补缺陷形式很多，清水混凝土的修补技术，比如：蜂窝、麻面、露筋、色差和
错台等等。对我们公司来说这些都是小的缺陷。修补和色差的调整对我们来说不是问题，
修饰部分的混凝土表面与周围的混凝土大面没有颜色色差，

标题3演示(可以不写标题)

在不抬高路面的基础高度的前提下可实现超薄修补，防止病害扩大。整齐美观：该技术与
旧混凝土有较好的相容性，原水泥混凝土路面颜色接近，可根据原路面颜色调整材料颜色
，宿州混凝土的修补技术，达到更好的颜色相容性，修补后有较好的美观度。

以及与基层混凝土粘结的牢固程度。一般情况下修补材料中含有一些聚合物是很好的选择
。



跟着绿色修建的客观要求，人们的环保认识的不断提高，返璞归真的天然思维家喻户晓。

在清水混凝土保护施工过程中，由于混凝土的模板体系和混凝土浇筑工人水平不一，清水
混凝土的修补技术，清水混凝土拆模后，会产生不同与严重程度不等的缺陷。 比如蜂窝
、麻面、裂缝、露筋、露震、错台、局部破损等混凝土缺陷。对于混凝土表面的缺陷修补
，清水混凝土的修补技术，原则上修补的数量和部位越少越好，确实需要修补时，可根据
不同的缺陷用不同的修补方案 。

麻面是结构构件表面呈现无数的小凹点，而尚无钢筋暴露的现象。它是由于模板内表面粗
糙、未清理干净、润湿不足；

宿州混凝土的修补技术-清水混凝土的修补技术-
清兆(推荐商家)由郑州清兆建筑装饰工程有限公司提供。郑州清兆建筑装饰工程有限公司是河南 郑州 ,工
程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在清
兆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创清兆更加美好的未来。
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