
圆锥滚子轴承密封性测试 外球面轴无损检测

产品名称 圆锥滚子轴承密封性测试 外球面轴无损检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
轴承:圆锥滚子轴承
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

各类结构成品轴承

滚动轴承：深沟球轴承，角接触球轴承，调心球轴承，短圆柱滚子轴承，滚针轴承，圆锥滚子轴承，调
心滚子轴承，推力轴承，外球面轴承等

关节轴承：杆端关节轴承，自润滑关节轴承等

直线轴承

复合轴承

专用轴承：水泵轴承，汽车轮毂轴承，轧机轴承等

滑动轴承：自润滑轴套，粉末冶金轴套，复合材料轴套

其他特种轴承

各类轴承零件

滚动体：钢球、滚针、圆柱滚子，圆锥滚子，球面滚子

轴承座

其他轴承相关产品

项目：



成品状态：精度检测（尺寸精度，旋转精度等）、游隙、残磁、旋转灵活性，外观质量等、振动性能（
加速度型，速度型，峰值等）、密封性能（漏脂、温升、防尘）、填脂量，清洁度、启动力矩或摩擦力
矩、环境试验（如盐雾试验等）、其他尺寸和形位误差检测

零件状态：滚动体精度（如钢球，滚针，各类滚子）、表面粗糙度（各类参数）、轮廓表面形状误差、
轮廓曲率、圆度，波纹度、各类长度量，角度量的精密测量、各类形位误差的精密测量、材料或热处理
质量（硬度，金相显微组织，非金属夹杂物，碳化物不均匀性（网状，带状，偏析等），渗碳层，脱碳
层，表面烧伤，压碎负荷等）

各类专用试验：寿命及可靠度试验、高,低速摆动磨损试验、关节轴承密合度试验、拉伸试验、压缩试验
、静载荷试验

各类通用检测和试验：表面应力测试、摩擦磨损试验、工业CT探测

各类分析：失效分析、废品分析

主要校准项目：标准环规（内径，外径、锥度等）、轴承测振仪、残磁测量仪、圆度仪、粗糙度仪、轴
承内外径比较测量仪、轴承宽度比较测量仪、轴承游隙仪、扭簧比较仪、机械式比较仪、千，百分表、
千分尺、通用卡尺

标准：

CB/T 3103-2013 船舶推进轴系滑动推力轴承

GB 12948-1991 滑动轴承 双金属结合强度 破坏性试验方法

GB/T 18325.2-2009 滑动轴承 轴承疲劳 第2部分：金属轴承材料圆柱形试样试验

GB/T 18325.3-2009 滑动轴承 轴承疲劳 第3部分：金属多层轴承材料平带试验

GB/T 18325.4-2009 滑动轴承 轴承疲劳 第4部分：金属多层轴承材料轴瓦试验

GB/T 滑动轴承 薄壁滑动轴承用金属多层材料

GB/T 18329.1-2001 滑动轴承 多层金属滑动轴承结合强度的超声波无损检验

GB/T 18329.3-2021 滑动轴承 多层金属滑动轴承 第3部分：无损渗透检验

GB/T 18329.4-2021 滑动轴承 多层金属滑动轴承 第4部分: 合金厚度≥0.3mm的结合质量超声穿透无损检测

GB/T 18844.1-2018 滑动轴承 液体动压金属轴承损坏类型、外观特征和原因分析 第1部分：通则

GB/T 18844.2-2018 滑动轴承 液体动压金属轴承损坏类型、外观特征和原因分析 第2部分：气蚀及对策

GB/T 30214-2013 飞机 操纵钢索用带球轴承非金属滑轮 尺寸和载荷

GB/T 34633.1-2017 滑动轴承 壳体支撑滑动轴承 第1部分：座式滑动轴承

GB/T 34633.2-2017 滑动轴承 壳体支撑滑动轴承 第2部分：偏置法兰式滑动轴承



GB/T 34633.3-2017 滑动轴承 壳体支撑滑动轴承 第3部分：居中法兰式滑动轴承

GB/T 34884-2017 滚动轴承 工业机器人谐波齿轮减速器用柔性轴承

GB/T 34891-2017 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件

GB/T 35083.1-2018 滑动轴承 轴承材料摩擦学特性试验 第1部分：金属轴承材料试验

GB/T 35083.2-2018 滑动轴承 轴承材料摩擦学特性试验 第2部分:聚合物轴承材料试验
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