
如皋市家具木材树种鉴定检测

产品名称 如皋市家具木材树种鉴定检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

乌金木材质鉴定 小鞋木豆鉴定 东莞家具材质鉴定

科属：小鞋木豆属 Microberlinia 木材名称：小鞋木豆地方名称：Zingana(加蓬、喀麦隆)，AIlenEle、Amou
k(喀麦隆)，Zebrano、Zebrawood(英国、德国、美国)。不规范名称：大斑马木、乌金木树木与分布：大
乔木，高约45m；直径可达1.0m以上；具板根；材表具有浅沟槽。本属共2种，分布于西非地区。常从加
蓬及喀麦隆进口，成批量。

树皮：厚约0.5cm，质较脆，日晒后易卷曲残留于材表，易条块状剥离。外皮黑褐色，较薄；龟裂，小片
状脱落。内皮浅褐色；韧皮纤维略发达。

横断面：心边材区别极明显。心材浅褐色，具深浅相间的同心圆状细条纹，很明显。边材白色，宽8-10c
m。生长轮略明显。

宏观构造：散孔材。管孔肉眼下可见，少，略大；主为单管孔，少数径列复管孔(2-3个)；具褐色树胶。
轴向薄壁组织放大镜下明显，发达，多数短翼状，少数聚翼状及不规则细带状。木射线放大镜下略见，
略密，甚窄。

木材材质：具光泽；有异味。纹理交错；结构粗，均匀；材质中至重硬；强度高；干缩甚大。锯切加工
容易，适宜单板刨切；握钉、胶黏、油漆、刨光性能良好。耐腐、抗白蚁。干燥慢，略开裂，变形严重
。气干密度0.73-0.80g/cm3。适用于刨切单板(常径切)、高级家具、室内装横、地板、工具柄、滑雪板、
乐器等。
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