
无缝钢管焊口X拍片检查、承压设备渗透探伤检测

产品名称 无缝钢管焊口X拍片检查、承压设备渗透探伤检
测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

无损检测是指在不损害或不影响被检测对象使用性能，不伤害被检测对象内部组织的前提下，利用材料
内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化，以物理或化学方法为手段，借助现
代化的技术和设备器材，对试件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、性质、数量、形状、位
置、尺寸、分布及其变化进行检查和测试的方法 。无损检测胜业发展必不可少的有效工具，在一定程度
上反映了一个国家的工业发展水平，无损检测的重要性已得到公认，主要有射线检验（RT）、超声检测
（UT）、磁粉检测（MT）和液体渗透检测（PT） 四种

腐蚀试验主要检测项目：超声检测（UT）、磁粉检测（MT）、液体渗透检测（PT）和钢管的超声、涡
流探伤。

常用标准：

序号 检测标准（方法）名称及编号（含年号）
1 GB/T 6402-2008钢锻件超声检测方法
2 GB/T 7736-2008钢的低倍缺陷超声波检验法
3 GB/T 7233.1-2009铸钢件 超声检测

第1部分:一般用途铸钢件
4 GB/T 5777-2008无缝钢管超声波探伤检验方法
5 GB/T 9443-2007铸钢件渗透检测
6 JB/T4730.5-2005承压设备无损检测

第5部分：渗透探伤
7 GB/T7735-2004钢管涡流探伤检验方法
8 GB/T 9444-2007铸钢件磁粉检测
9 JB/T4730.4-2005承压设备无损检测

第4部分：磁粉探伤
10 NB/T47013.3-2015 承压设备无损检测



第3部分:超声检测
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