
无锡 现货批发Q235B 热轧花纹开平板 中厚板
热轧薄板四切边普板卷板

产品名称 无锡 现货批发Q235B 热轧花纹开平板 中厚板
热轧薄板四切边普板卷板

公司名称 苏州华仕鸿钢材有限公司

价格 4230.00/吨

规格参数

公司地址 苏州市相城区望亭镇长三角钢材市场12栋19号

联系电话 0512-65086995 13382509806

产品详情

钢板是用钢水浇注，冷却后限制而成的平板状钢材。

是平板状，矩形的，可直接轧制或由宽钢带剪切而成。

钢板按厚度分，薄钢板<4毫米(薄0.2毫米)，中厚钢板4~60毫米，特厚钢板60~115毫米。

钢板按轧制分，分热轧和冷轧。

薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分，有一般钢、优质钢、合金钢、弹
簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按用处分，有油桶用板、搪瓷用板、
防弹用板等;按表面涂镀层分，有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。

牌号的首部用数字标明碳含量。规定结构钢以万分之一为单位的数字(两位数)、工具钢和特殊性能钢以
千分之一为单位的数字(一位数)来表明碳含量，而工具钢的碳含量超越1%时，碳含量不标出。

在表明碳含量数字之后，用元素的化学符号表明钢中首要合金元素，含量由这以后面的数字标明，均匀
含量少于1.5%时不标数, 均匀含量为1.5%~2.49%、2.5%~3.49%⋯⋯时,相应地标以2、3⋯⋯。

合金结构钢40Cr，均匀碳含量为0.40%，首要合金元素Cr的含量在1.5%以下。合金工具钢5CrMnMo,
均匀碳含量为0.5%, 首要合金元素Cr、Mn、Mo的含量均在1.5%以下。

专用钢用其用处的汉语拼音字首来标明。

如:滚珠轴承钢,在钢号前标以"G"。GCr15表明含碳量约1.0%、铬含量约1.5%(这是一个特例,
铬含量以千分之一为单位的数字表明)的滚珠轴承钢。



Y40Mn,表明碳含量为0.4%、锰含量少于1.5%的易切削钢等等。

首要用于制作桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油输气管道、大型钢结构等。
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