
轻质料混凝土-垫层混凝土-

产品名称 轻质料混凝土-垫层混凝土-

公司名称 大城县臧屯云翔机械设备厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 臧屯乡臧屯村

联系电话 13393064303 13393064303

产品详情

轻集料混凝土的容重是指干容重。

轻集料混凝土是指用轻粗集料、轻砂(或普通砂)、水和水泥等配制而成，其干表面密度不大于1950kg/m3
。

1.轻集料可分为轻粗集料和轻细集料。凡粒径大于5㎜，堆积密度小于1000㎏/m3的轻质集料，称为轻粗
集料；凡粒径不大于5㎜，对集密度小于1200㎏/m3的轻质集料。称为轻细集料（或轻砂）。

2.轻集料按其来源可分为三类：

1）工业废渣轻集料——以工业废渣为原料，经加工而成得轻集料，如粉煤灰陶粒、自然煤矸石、膨胀矿
渣珠、煤渣及其轻砂。

2）天然轻集料--天然形成的多孔岩石，经加工而成的轻集料，如浮石、火山渣及其轻砂。

3）人造轻集料--以地方材料为原料，经加工而成的轻集料。如页岩陶粒、粘土陶丽、膨胀珍珠岩集料及
其轻砂。

3.《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51轻集料混凝土的强度等级划分为CL5.0；CL7.5；CL10；CL15；CL20；
CL25；CL30；CL35；CL40；CL45；CL50。

4.轻集料混凝土按其干表观密度分为十二个等级（见表3.1.3）。某一密度等级轻集料混凝土的密度标准值
，可取该密度等级按表观密度变化范围的上限值。
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