
纺织品 布料纤维 拉伸强度 抗张抗拉扯断断裂强度 测试 断裂强力检测

产品名称 纺织品 布料纤维 拉伸强度
抗张抗拉扯断断裂强度 测试 断裂强力检测

公司名称 润璟检测（东莞）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇霞村新村二街12号201室

联系电话 13642807648 13642807648

产品详情

拉伸强度：又称抗张强度、抗拉强度、扯断强度,断裂强度,断裂强力比如有一个长方体的硫化橡胶,长100
mm,宽10mm,厚2mm。拉伸强度:用拉力机夹具夹住橡胶的两端,一般是指橡胶拉断了的强度。

 

标准方法：

GB/T 14344-2008 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法 

GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)  

GB/T 3923.2-2013 纺织品 织物拉伸性能 第2部分:断裂强力的测定(抓样法) 

ISO 13934-1:2013
纺织材料.织物拉伸特性.第1部分:用条形方法对ZHUI大作用力和在ZHUI大作用力下延伸的测定 

周期：5工作日

 

更多项目要求，或标准疑问信息请联系我们

mail: runsales01@hotmail.com
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