
石家庄 乙烯基玻璃鳞片胶泥 防腐材料

产品名称 石家庄 乙烯基玻璃鳞片胶泥 防腐材料

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 9.50/公斤

规格参数 腾跃:1
玻璃鳞片胶泥:1
河北:1

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

1、 玻璃鳞片胶泥具有独特的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；

2、玻璃鳞片胶泥良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质性能；

3、玻璃鳞片胶泥硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补；4、玻璃鳞片胶泥高韧性，良好的力
学性能，适应温度骤变；5、玻璃鳞片胶泥交联固化，表面硬度高，有良好的耐磨蚀性；6、玻璃鳞片胶
泥可长期使用温度：湿态100/180℃，干态120/200℃。7.玻璃鳞片胶泥和玻璃钢相比，它的突出优点是抗
渗性能优异，抗渗率约为玻璃钢的。

乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥适用范围主要涂层结构施工工艺流程

1、脱硫塔防腐普通凃层结构玻璃鳞片施工流程基体验收→表面净化→喷

砂处理→刷涂或滚涂底涂一道→干燥→镘刮胶泥一道→检查修补→镘刮胶泥第

二道→检查修补→面层涂装→终检查(电火花等)→验收

2、脱硫塔防腐玻璃鳞片FR尸增强涂层施工流程基体验收→表面净化处理

→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→千燥→镘刮玻璃鳞片胶泥一道→检查修补

镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻纤布一层→干燥→树脂衬玻纤布→干燥

面层涂装→终检查(电火花等)→验收

3、脱硫塔防腐耐磨玻璃鳞片涂层施工流程



基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘刮泥玻璃鳞片胶泥一道→检查修
补镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻纤布一层→干燥→耐磨层一道→干燥→树脂衬玻纤布一层→耐磨
层第二道→干燥→面层涂装→干燥→终检查(电火花等）→验收

水池、烟道鳞片防腐

脚手架搭设→喷砂除灰→基体修复处理→灰尘清理→吸风、排风→防腐

施工作业→现场清理→产品养护

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

